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LA SOLUTION GRILLES MOBILES POUR LE STOCKAGE 

DE VOS TOILES 

La structure porteuse est composée de traverses montées sur des poteaux 

d�encadrement, permettant la mise en place des grilles à tableaux. 

En parties hautes le système est composé de rail de guidage équipé de patins 

coulissants.  

En parties basses le système de grilles est monté sur des platines composées de 2 

roues. 

L�ensemble des cadres grillagés sont coulissants entre rails haut et platine de 

roulement en partie basse.  

Chaque cadre est constitué d�une structure tubulaire avec des panneaux grillagés sur 

chaque face, permettant ainsi d�accrocher librement des tableaux de chaque côté.  

L�ensemble des cadres grillagés est en finition peinture époxy gris-blanc RAL 9002. 

SYSTEME DE GUIDAGE HAUT   PANNEAUX AVEC POIGNEES 
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PANNEAUX GRILLAGES 

Assemblage des cadres par tubes carrés 35 X 35 avec grilles soudées. Maille de 

50 x 50 mm 

Platine de roulement intégrée : 
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L�EXECUTION ET LA FINITION 

Finition 
Préparation des surfaces : 
Avant mise en peinture, le traitement de surface est réalisé par élimination et phosphatation 
au produit Gardobond BN 2211, ce traitement améliore la résistance à la rouille et les bases 
d�accrochage de la peinture suivant DIN50942.TEPH-R-A et US fédéral TT-C-490B, type 11 

Couche de peinture: 
Laquage par l�application d�une poudre époxy polyester en accord avec la norme DIN 55690 
SP-EP et une épaisseur moyenne de 30 à 50 microns (9 points de vérification). 

Teintes: 
Echelles, tablettes et accessoires RAL9002 (gris blanc), les chariots RAL7016 (gris 
anthracite).  

Caractéristiques du film de peinture 
Le film de peinture EPOXY- POLYESTER d�épaisseur de 30 à 50 microns satisfait aux 
critères suivants : 

Elasticité  (Emboutissage Ericksen) 
Essai réalisé conformément à la norme ISO 1520 
Essai arrêté au moment de l'apparition du métal sans fissuration - embouti >/= 4mm 

Résistance aux rayures 
Essai réalisé conformément à la norme ASTM D3363 

Adhérence 
Essai réalisé conformément aux recommandations GTA-0 en accord avec la norme DIN 
53151 

Stabilité de teinte 
Identique après 100 heures aux UVA </= dE 5 en accord avec la norme DIN 4892-3. 

Résistance à la corrosion (Essai brouillard salin) 
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