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Synthese

l or s gudell es p o professionrels tdansgleuis dcleoix del raéhodes de

conservation ou de remplacement de pierres et aider historiens et archéologues dans leurs

datations et interprétations, les données sur les pierres des monuments historiques
fran-ais et sur |l eur s ctaparcellaires, edisperskéso et itrgsi pewe dem
accessibles.

Dans ce contexte, le BRGM, le Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du

Patrimoine (CICRP) et les DRAC de Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-C* t e dO0Azur
ont développé un observatoire sur les pierres du patrimoine historique des régions Languedoc-

Roussillon et Provence-Alpes-Ct t e do6Azwrc un doubl e objectif do
de | 6®t at des c onnaicamiasancedes peofessidnaels,pdesrstiemtifiques

et du grand public.

Baptisé PierreSud, cet observatoires 6 or gani se autour de | 6adédié¢ ni str
accessi bl e pierregudbagihfre sde | a gestion dbébune base de
interrogée par le site internet et de lar®al i sati on de programmes doac

nouvelles venant progressivement enrichir la base et in fine le site internet.

Partie intégrante de PierreSud, le présent rapport inventorie et identifie - a partir de recherches
documentaires (dossiers DRAC et archives d®partemental es) et
des monuments et contrbles de terrain pour recherche de carrieres) - les différents types de
pierres mis en 1 uvr aistadicues slu dégartementndasrilautes-Alpes.

Les informations et données recueillies ont été bancarisées e n v u e mideden ligae sur le
site internet précite.

* k k% %

Concernant les carrieres de roches ornementales et de construction recensées dans le
d®partement ° | 6i ssue des travaux de terrain as
tot al sbest enrichi d: @3 camiéres sontqlésarmdisarecanséesddns ni t ®s
PierreSud, correspondant a 59 pierres appartenant a 38 formations géologiques différentes.

Laquasi-t ot alit® des <carri res (71) sont des sites
longtemps. Les carriéres en activité (au nombre de 2 seulement) sont celles de « La Lauze » a
Guillestre exploitant le Marbre de Guillestre (s.s.), et celle du « Rocher rouge » & Montmaur
extrayant des calcaires lités siliceux actuellement destinés aux granulats. Une large majorité

des carriéres (47) concerne des roches sédimentaires carbonatées, tandis que le reste des

sites (26) extrayait divers autres types de roches.

En nombre de carriéres recensées, les niveaux géologiques les plus exploités sont les calcaires
noduleux rouges - Marbre de Guillestre (s.l.) - du Jurassique supérieur avec 11 unités, suivi des
cargneules du Trias (7 exploitations) et des tufs calcaires du Quaternaire (6 exploitations).

Anoter que plusieurs anciennes carri res identif
déef f on drgmstdoost du thieque ces derniers étaient - pour les époques considérées -

beaucoup plus facilement accessibles et exploitables, que les falaises sus-jacentes dont ils

étaient issus.

Concero®ntat |l des connaissances sur Hautes-Alpésear r e s
| 6i s s ue,ilgpautéperéyme tomme suit.

Parmi les 149 monuments du département considérés dans PierreSud, 55 (37 %) ont au moins
une de leurs pierres constitutives identifiée précisément.
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Le nombre total d 6 odifférentes identifiées surdes 55nmoeuments st de
140, ce qui ®quivaut 7 tyesde pmroey mnmoeument ene majorité n
d 6 e petixr(@us de 58 %) renferme moins de deux pierres différentes identifiées, et 82 % en
compte trois au plus. Dans le méme temps, un des monuments du département (la Cathédrale
Saint-Arnoux a Gap) renferme a lui seul 10 types de pierres différentes.

La base PierreSud comporte également désormais 59 mentions de pierres constitutives
identifiées partiellement, concernant 51 monuments (certains parmi les 55 précédents). Prés de
60 % des monuments du département demeurent toutefois sans informations sur leurs pierres
constitutives.

Concernant | es types de pierres mises entygeuvr

de 2 pierres décoratives - le Marbre de Carrare (Italie) pour 6 occurrences et du Cipolin Vert (lle
doEub®e, Gr ce) p o-uat 2 piemres de coastructiore migeeen restauration
(substitution - 1 occurrence chacune) - le Tuf volcanique de Civita Castellana (ltalie) et la Pierre
de Kanfanar (Croatie).

Sans surprise, les pierres frangaises sont pour la plupart départementales (50). En effet, ju s qu 6 ~
la fin du 19° siecle, les matériaux de construction était extraits localement du fait des difficultés
engendrées par leur manutention et leur transport. Parmi ces 50 pierres départementales, les

3 les plus représentées sont le Marbre de Guillestre s.s. exploité a Guillestre (11 occurrences)

suivi de la Pierre de La-Roche-de-Ra me edliees tn Marbre de Guillestre s.l.

(12 occurrences) et la cargneule dite « Tuf » de Crots (8 références).

On dénombre 9 pierres extrarégionales pour 21 occurrences dont les 2/3 (15 occurrences)

concernent des ar doi s e sTrélazé avecpla occurrencet ;i Aedoise dléd Anger s
Maurienne : 3 occurrences, Ardoise de Dourgne dans le Tarn : 1 occurrence) mi

en Ssubstitutions d 6 ar d ouxsde gestauratiora ILes sautrésopieses d e
extrarégionales (rencontrées chacune une seule fois) sont les pierres calcaires de Chomérac
(Ardeche), de Villebois (Ain), de Comblanchien, des Lens (Moulezan dans le Gard), le Liais de
Morl ey ( Meuse) jatre ae Mosa-Dangetde-MébageA(lsdre) mis en décoration du
Mausolée du Connétable du Chéateau de Lesdiguiéres.
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1. Contexte & objectifs

Alorsqub el | es pour r arofessiannelg dansdeeirs chbixede méthodes de conservation
ou de remplacement de pierres et aider historiens et archéologues dans leurs datations et
interprétations, les données sur les pierres des monuments historiques francais et sur leurs
carri res dobéorigine demeurent parcellaires, dispe

Dans ce contexte, le BRGM, le Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du
Patrimoine (CICRP) et les DRAC de Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-C1 t e dodtAz ur
développé un observatoire sur les pierres du patrimoine historique des régions Languedoc-
Roussillon et Provence-Alpes-Ct t e gdbéMAazwec un double objectif déan
| 6®t at des connai-dmassanse das profesgonnels des ecientifiqgues et du

grand public.

Baptisé PierreSud, cet observatoire s 6or gani se autour de | onetddédiéni st r
accessi bl e pierresud.rgndfre s flee | a gestion dbébune base de
interrog®e par l e site internet et de |l a r ®al i s

nouvelles venant progressivement enrichir la base et in fine le site internet.

Partie intégrante de PierreSud, le présent projet a pour objectif spécifiq u e ddéi nventor
doi dent diffeientsrtypels eles pierres mise en T uvre dans 45 monument s
département des Hautes-Alpes (cf. Tableau 1 et Figure 1).

1 sdbagit do®di f i céestionnés cbnjoimiementparda Consearvatiore Régiomale

des Monuments Historiques de | a DRAC PACA et par
Patrimoine des Hautes-Alpes, parmi les 149 monuments (dont 147 protégés au titre des MH)
référencés a ce jour dans PierreSud.

Les informations et données recueillies sont destinées a étre bancarisées puis mises en ligne sur
le site internet pierresud.brgm.fr.
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Commune Edifice ID PierreSud (*)
1 La-Batie-Montsaléon Eglise de | 6Ass FR05016MHO001
o | Benévent-et-Charbillac (Saint- Chapelle Saint-Grégoire ou des Pététes FR05020MH001

Bonnet-en-Champsaur)
3 Fortifications de la ville haute FR05023MHO006
4 Pont db&éAsfeld FR05023MHO007
5 Briancon Collégiale Notre-Dame FR05023MHO008
6 Couvent des Cordeliers FR05023MHO009
7 Fort doéAnjou FR0O5023MH012
8 Fort Dauphin FR05023MH019
9 Ceillac Eglise Sainte-Cécile-de-la-Clapiére FR05026MH002
10 Cerviéres Eglise Saint-Michel FR05027MHO002
11 Chéateauneuf-de-Chabre Pont roman sur la Méouge FR05034MHO001
12 Chéateau-Ville-Vieille Fort du Chateau-Queyras FR05038MHO001
13 Chorges Eglise Saint-Victor FR05040MHO001
14 Crots Eglise Saint-Laurent FR05045MH002
15 Embrun Cathédrale Notre-Dame-du-Réal FR05046MH002
16 Eygliers Eglise Saint-Antoine FR05052MH002
17 (Le) Glaizil Chateau de Lesdiguiéres FR05062MHO001
18 (La) Grave Eglise Saint-Mathieu FRO5063MH004
19 Guillestre Eglise Notre-Dame-de-l 6 Aqui | FRO5065MH002
20 Lagrand Eglise Notre-Dame FRO5069MH001
21 Monétier-les-Bains Eglise de | 6Ass FRO5079MH001
22 Chapelle Saint-André FRO5079MH003
23 MontDauphin Place-Forte FR0O5082MH001
24 Eglise Saint-Louis FR05082MH002
25 Montmaur Chéateau FRO5087MH001
26 Névache Eglise Saint-Sébastien FR05093MHO001
27 Eglise Saint-Marcellin FR0O5093MH002
28 (Les) Orres Eglise Sainte-Marie-Madeleine FRO5098MH001
29 Puy-Saint-Vincent Chapelle Saint-Vincent FR05110MH001
30 Rosans Donjon dit « Tour Sarrazine » FR05126MH001
31 Saint-Chaffrey Eglise de Saint-Chaffrey FR05133MH001
32 Saint-Disdier Chapelle des Gicons dite « Mére église » FR05138MHO001
33 Saint-Julien-en-Beauchéne Vestiges de la Chartreuse de Durbon FR05146MH001
34 Saint-Martin-de-Queyriéres Eglise Saint-Martin FR05151MH001
35 Saint-Maurice-en- Eglise Saint-Maurice FR05152MH001
Valgaudemar

36 Saint-Sauveur Eglise de la Transfiguration FR05156MH001
37 Saint-Véran Eglise Saint-Véran FR05157MH002
38 Tallard Chéateau FR05170MHO001
39 Eglise Saint-Grégoire FR05170MHO002
40 Val-des-Prés Eglise Saint-Claude FR05174MHO001
41 Vallouise Eglise Saint-Etienne FR05175MHO001
42 Ventavon Eglise Saint-Laurent FR05178MHO001
43 (Les) Vigneaux Mur des Vaudois FR05180MHO001
44 Villars-d 6 Ar  ne Eglise Saint-Martin FR05181MHO001
45 Villard-Saint-Pancrace Eglise Saint-Pancrace FR05183MHO001

(*) Identifiant du monument dans la base de données PierreSud.

10

Tableau 1 - Liste des 45 monuments étudiés dans le département.
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®  Monuments étudiés (45)

| Communes renfermant les monuments étudiés

=

PierreSuD

Figure 1 - Carte de localisation des 45 monuments étudiés dans le département.

BRGM/RP-62547-FR i Rapport final 11






Panorama des pierres de monuments historiques des Hautes-Alpes (05)

2. M®t hodol ogi e d

2.1. RECHERCHES DOCUMENTAIRES

1 Dossier DRAC

La DRAC a fourni au BRGM une notice historique synthétigue de chacun des monuments
historiques sélectionnés.

Les dossiers « Monuments » de la DRAC ont ensuite été examinés parle BRGM( avec ledappul
Céline Laforest, hi st or i e n)erevuedde redhdrchar toute mention de pierre miseen T uvr e

et autre informatDesn pltanse- dils@ddunit uadgphase ultérieure
dédexamen des -omcEgalemeat@tt sollectés.

1 Archives départementales des Hautes-Alpes

23 des 45 monuments s®l ectionn®s o mpar Cdine Laforest,r e f a
aux Archives Départementales des Hautes-Alpes a Gap. Le détail des archives consultées est
présenté en annexe 2.

2.2. INSPECTIONS SUR SITE

1 Examen des monuments

Chaque édificea f ai t lednsgpbciioa génédale etrd 6 wxamen visuel des pierres mises en

fuvrad in dbden rep®rer, inventorAenoteeéer d®uoei t e Les
Il imit® aux parties accessibles et a ® ® r®alis® ¢
de certains ®difices f ertanRlaprécision des abgervdtidng despardest i o n ,
les plus hautes (clocher notamment) a considérer donc avec réserve dans la suite du rapport.

Cette phase s 06 edetaprsedepmipgapme® en vue ddppréhender | idportance

et la configuration généraled u monument , et doéillustrer chaque ty

1 Contrbles de terrain pour recherche de carriéres

Des contrt!'les de terrains ont ®t ® entrepris aut ol
possible |l es carminiema Héerifgrmatoons g®ol ogiques
des types de pierres inventoriés sur monument.

Ces contrlles ont ©®t &s antes gealdgi@ues dp départdmént (cfaFigaen?)
et de leurs notices descriptives , tout e n ursld bse mesycarnétes é&ventuellement
recensées par PierreSud ou identifiées au cours des recherches archivistiques.

Certaines carriéres ont ainsi pu étre retrouvées puis décrites et photographiées, tandis que dans la

majeure partie des cas, les contrbles de terrain ont uniquement permis déxaminer les
affleurements de rochesetdeconcl ur e sur | es f oappadenance des pigr&so | ogi
inventoriées sur monument.

A cette occasion, un c er t ai néchaatiiohsrreprésendatifs des pierres ont également été
prélevés en vue de compléter la lithothéque gérée par le Centre Interdisciplinaire de Conservation
et de Restauration du Patrimoine (CICRP) a Marseille.

! Céline Laforest - Les Tuiles Bleues, 84240 SANNES - celine.laforest@gmail.com

BRGM/RP-62547-FR i Rapport final 13



Panorama des pierres de monuments historiques des Hautes-Alpes (05)

N
A AN fa‘
CHE
798 LA GRA \F.\:}/M d
ke L
Y
'8 t‘ﬁ
L )
821 LAMURE TCHRISTOPHE | 823 amnconL\\
( -
AM R«/\\\
L .
S 848 AIGUILLES
844 MENS 84y ST BONNET 846 ORCIERES 847 GUILLESTRE
7 ¥
e £ /;_,/ -
A 872 AIGUILLE DE C
mLUC-ENéog 069 GAp ¥ | 870 CHORGES 871 EMBRUM-
~ :
“ r> .,-/\(‘ ‘V\. (
;__\\/ /“("‘ - \\ -
4
‘/'.V G \J BARCELONNETTE
32 SERRES 593 LARAGNE-M 894 “SEYNE
h‘/ﬁ_ﬁdz ).f
2 e
RS
816 SEDERON 1| #17-SITERON
A — 0 Kiorelres
o 5 10 20 30 40

Figure2-Carted 6assembl age des ¢l&60Q0Q souvep® e dépaytentent.e s

BRGM/RP-62547-FR i Rapport final



Panorama des pierres de monuments historiques des Hautes-Alpes (05)

3. Résultats par monument

Les résultats sont présentés dans ce chapitre sous la forme de fiches de synthese (une par
monument étudi€) comportant les rubriques-types suivantes :

- nom de la commune ;

- nom du monument (+ identifiant PierreSud) ;

- période(s) de construction ;

- synthése historique & architecturale ;

- inventaire, identification & hypothéses de provenance des pierres constitutives ;

- illustratonsphot ogr aphi ques de | 0®didecmi e uen dioewnise md
type de pierre inventori€é) complétées par des illustrations de carriéres.
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> COMMUNE DE LA-BATIE-MONTSALEON

Eglisede | 6 Assomption (FRO05016MHO

Période(s) de construction : 17° (?), (19°) siecles

1 Synthése historique & architecturale :

L6®gl i se paroissiale de | 6Assomption est S i
L6®di fice sembdiele ldpoarteer ddéuaclkt7 s dans | a 0667 Laf
tribune est moder ne. L 6 @fdunifue voditée ser berceaunsuo lageelled
sbouvrent au nord et au sud deux c¢ hagrealbire es

pr ®c ®d®e dbébune trav®e VvoO¥%t®e en berceau ave
tribune occupe la premiere travée de | a nef . Le mur ouest est
au-dessus duquel est placée une pomme de pin en pierre.

1 Inventaire, identification & hypothéses de provenance des pierres constitutives :
>Lo®di fice est ,enmasquantageasitotaléénddsipiertes constitutives.

> On peut toutefois observer un calcaire biodétritique beige riche en débris coquillers,
constituant les jambages de la porte principale et de la petite fenétre en facade ouest sous le
clocher.

Ce matériau appartient sans aucun doute aux formations géologiques du Miocene (étage
Burdigalien essentiellement),r ® pondant ~ | 6 ap p ®dldsse dui Midn Afffe®amnti e
tr s |l argement exploit® en Provence, |l e bac
Lub ®r on au testdudépadrieagnttdu Yaucluse) , sans quobi | replusiprécisj
a ce stade de simple contréle visuel. A noter q u Belguittance de paiement pour les travaux sur le
portail de | 6®gl i se, d a ta® earchives dépdtOmentakes (B DEPOT
79/GG5) sans mention du matériau.

> Le second matériau observable constitue le linteau et la dalle de seuil de la porte principale,
| appui de | a petite fen°tre en fa-ade oues
recevant les cloches et les blocs de couverture (dont la pomme de pin sculptée) du clocher. I
s 6 agi tcalcdifucompact gris, pseudoconglomératique intraformationnel, a cassure
conchoidale.

Les archives d®partementales (E DEPOT 6dt/«0al
Courtine » situé seulement a quelques kilométres au sud sur la commune voisine de Savournon,
des contréles de terrain ont été réalisés dans ce secteur.

On y a noté conformément aux indications de la carte géologique n° 893, |l a pr ®sen
récents a gros blocs (métriques a décamétriques) issus des corniches calcaires du Jurassique

supérieur (J9-8b, Portlandien et Kimméridgien supérieur)d e | a Mo nt a gmais surdodt L
présence au sein des « alluvions torrentielles actuelles et récentes a faciés caillouteux »

(Holocene) sous-jacentes descendant au hameau du Sarrat, de trés nombreux blocs - de taille

plus modeste et directement récupérables pour la pierre de taille - de calcaire analogue a celui

obser v® s (dentfianbs®igrtebus epierre FR05165P001/carriere FR05165C001).
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Vues dobéensemble de | 6®di fi ce.
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~

des mises i uvr e,pskudocorglbnémtiqguedntrafoonatprnel.t g r
A .

| a z on e dedaaleaike congact grisgpseudoconglomératique intraformationnel
dans les éboulis et le lit du torrent sous-jacent, au lieu-dit « la Courtine » a Savournon.
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> COMMUNE DE BENEVENT-ET-CHARBILLAC?

Chapelle Saint-Grégoire ou des Pétetes (FR05020MHO001)
Période(s) de construction : 1°® moitié du 18° siécle.

1 Synthése historique & architecturale :

La chapelle des P®t tes a ®t ® construite ve
alors en ruine. Elle est traditionnellement attribuée a un macon-charpentier du hameau, Jacques
Pascal. Le nom de Pététes (poupées en langue populaire) provient des petits personnages en
buste placés dans les niches décorant la facade sur plusieurs niveaux, et représentant différents
saints choisis par le magon (dont Saint-Grégoire, Saint-Jean et Saint-Antoine). Cet étonnant décor
fait | 6originalit® de | a chapelle. Loensemb
seule trav®e de nef et dbébun chiur ° chevet p

1 Inventaire, identification &hypothéses de provenance des pierres constitutives :
> Les facades sont enduites et ne permettent pas l'observation des pierres de construction.

> Seuls certains moellons de chainages ddangl es | ai ss®s appa
ddencadr elmpone, des bdies et autres décors sont observables.

Tous sont constitués par un calcaire dur a pate assez fine, parfois Iégérement argileux, a
cassure gris-sombre et patine gris-bleuté plus ou moins mouchetée de roux, parcouru de
veines blanches éparses de calcite. Les blocs de seuil de la chapelle, les niches des statuettes,
et |l e calvaire situ® devant | 6®di fi ce sToustes
blocs taillés sont finement bouchardés et ciselés sur leur pourtour, tandis que les moellons
présentent un état de surface éclaté.

Dans | 6hypot h se ddbune pr oviemawnrcrea i rdedl axdira gisern
géologique n° 845, des « Calcaires lités gréso-silto-argileux » (Bajocien inférieur) lesquels
affleurent au nord-est et nord-ouest, a proximitéde | 6 ®di f i ce.

> Concernant les statuettes, celles-ci semblent pour la plupart taillées dans des granitoides de
teinte gris-clair ou gris-bleuté sombre. A signaler la présence de nombreux résidus de peinture
(traces de polychromie) a la surface de nombreuses statuettes, compliquant |observation
et | identification précise des pierres.

Les granites gris-clair proviennent trés vraisemblablement des blocs erratiques observés dans les
alluvions glaciaires et moraines du Quaternaire (carte géologique n° 845) au nord du village de
Saint-Firmin, et renfermant de nombanageane édentiftamsaPiereSud d
pierre FR05142P001 / carriere FR05142C001).

Les granitoides gris-bleuté plus sombre pourraient correspondre a la granodiorite gris-bleuté de la
formation géologique du « Granite du Bourg » décrite dans la carte géologique n° 822, laquelle
affl eure sous forme massive et dé®boul i s de
nord-est sur la commune de La-Chapelle-en-Valgaudemar en remontant la vallée de la
Séveraisse. (identifiants PierreSud : pierre FR05064P001/carriére FRO5064C001).

? Rattachée a Saint-Bonnet-en-Champsaur depuis 2013.
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Vues dokasdeebl 6®di fice
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Vues de mise en Tuvre des mo el datefine, pafdis Iégdremensargileax, |
a cassure gris-sombre et patinegris-b| eut ® pl us ou moins mouc h édlan®hed ¢
éparses de calcite.
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(Y05 n

Vues des statuettes en granite gris-clair (recouvert de résidus de polychromie) ou en granodiorite
gris-bleuté plus sombre.

Vuesdel a zone do6 e xbptserratigaes deqgmanitel gisclair présents dans les « alluvions
glaciaires et moraines » du Quaternaire, au nord du village de Saint-Firmin.
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> COMMUNE DE BRIANCON

Fortifications de la ville haute (FR05023MH006)
Période(s) de construction : limite 17° et 18° siécles.

1 Synthése historique & architecturale :

Située au carrefour de cing vallées (Durance, Clarée, Guisane, Cerveyrette, Orceyrette) a une
altitude de 1326 m tres, Brian-on est un po
Un donjon est attest® en 13 309lafineu 16°siacle ertourbeede
murailles ponctuées de tours, utilisant en remploi des pierres romaines. En 1590, Lesdiguiéres
prend Briancon et conforte les fortifications déja existantes. Craighant les raids de « barbets »
venus des vallées piémontaises, une seconde enceinte, bastionnée, est établie vers 1690. La

méme année, le duc de Savoie Victor-Am®d ® e I entr e dans | a
européenne opposée a Louis X1 V. 1 dirige en 16 9 2-Duradce, mui:
nébatteint pas Brian-on mais relance | es proj

place en 1692 et 1700. Parmi les réalisations, le front Nord-Ouest est construit conformément a
son « premier systeme », les fossés retravaillés et équipés de nouvelles défenses. La porte de
Pignerol est réalisée vers 1705, avec son encadrement a refends et son fronton triangulaire.
Vauban projette également la création de la ville basse, la construction du fort des trois Tétes et
dufortdes Salet t e s, ai nsi gue celle ddbun pont sur
exécutés au coursdu 18°si ~c | e. La ville est alors depui
premiére ligne. Les frontiéres du royaume sont redéfinies et le Piémont jusque-la francais devient
savoyard.

f I'nventaire, description et | ocaliisation de:

> Les murs sont constitués de moellons bruts essentiellement de calcaire lité noiratre, a patine
gris-clair-d 6 ©ge Ox f or @)iadithonienmnférieun- extraits localement lors des travaux
ddédexcavat i poorlalcongdritioh des fertifications.

> les pierresdet ail l e mises e nfortifioations esontdua mélange ales calcaires
compacts, plus ou moins amygdalaires a cassure gris-beige-rosé et patine blanchéatre, ou a
cassure gris-sombre entrecoupée de quelques veines blanches de calcites et patine grise.

On retrouve ces calcaires enchainages ddéangl e et hori zont aux,dese

murs des fortifications, et sous forme de ms
lIs constituent aussi les parapets et couvertines des différents ponts, la plupart des encadrements
de porte et | 6int®gral i omn@meeas aPle®mént $ 6daexs ep

d 6 a cauess.

Les calcaires compacts gris-beige-rosés correspondent vraisemblablement aux « calcaires
blancs massifs (micrites calcaires a calpionelles) » (Tithonien supérieur a Berriasien inférieur),
tandis que les calcaires compacts gris-sombres seraient les « Calcaires massifs a crinoides et
oncolithes de type Champcella » (Bathonien supérieur a Callovien basal ?) décrits dans la carte
géologique n° 823.

D6 a p r neticel da cette carte, ces calcaires proviendraient de | danci e rde ela:
Vachette » (identifiants PierreSud : pierres FR05174P001+P002/carriére FR05174C002) et de
celle du «Roc de la Carriere» (pierres FR05174P001+P002/carriere FR05174C001),
respectivement situées en rive droite et gauche de La Clarée sur la commune de Val-des-Prés.

> Facil ement remar quabl e par | a coul eur ma i
fortifications, on note aussi la présence de pierres de taille en calcaires violacés a veines
blanches éparses de calcite, disséminées en différents endroits du site : base des piliers du
portail débacc s ouest, encadrement de | a pet
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de chahage dbéangle de fortifications, d 6 e nelyues
couvertines. Apart pour | a porte dobéacc s ouest o0¥% |
de pierre ait globalement ®t ® mis en Tuvre d
principaux facies précités.

Ces calcaires semblent également provenir de la carriere du « Roc de la Carriére » (identifiants
PierreSud : pierre FR05174P001/carriere FR05174C01) laquelle renferme des niveaux - encore
observable - de calcaire violacé lequel pourrait correspondre au « (marbre) rouge de Briancon »
cité dans la bibliographie.

> Enfin, des cargneules beige-jaunatres a grisatres treés vacuolaires et bréchiques constituent
notamment les échauguettes (tourelles suspendues de gué) d 6 o r ,i amsi que la plupart des
couvertnesdes murs et des ®| ®ments dbébencadrement
est des fortifications en montant vers le fort. Ces roches affleurent en de nombreux endroits au
nord de Briangon.

Déapr s | a c an 823, cas®chevaffleucent €n de nombreux endroits au nord de
Brian-on. La zone doaffl eur ement la plus pr
regard de sa configuration, est situ®e en al

(identifiants PierreSud : pierre FR05023P002 / carriere FR05023C003). Une exploitation des
blocs présents en aval des affleurements dans le lit des torrents et rivieres constitue une autre
hypothése de provenance.

> Le dossier « Monumenté de | a DRAC indi duédoil e ral@tancy
(identifiant PierreSud : pierre FR49353P001) en restauration de la couverture (initialement en
«ardoises locales»)de | a poudri Aedeiss ¢ ednEsStaudtee de lad Porte
de Pignerol.

> Le DDOE des remparts de la Ville-Haute (Michel TRUBERT, octobre 2010) fait en outre état de
| 6 us a dPierredde tuf provenant de Civita Castellana (ltalie - Identifiant PierreSud : pierre
ITOOOOOPO05) pour la restitution des échauguettes et de Pierre de Kanfanar (Croatie -
(identifiant PierreSud : pierre HSO00000P001)) po ur l es culots doé®che
moellons courants.
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Vue dobébune tranch®e dont l esod®bli ausi 68t dE e umn
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Vuesde mi se en T uvr e -bdigesosécoa gris-fanicé. e s
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Portes monumentales en calcaires gris-beige-rosés ou gris-foncés.
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VuesdemiseenT uvre du calcaire violac® plus
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Vues de mi se e nneilas beigejauthdras a grisatre
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Vues de la carriere de « La Vachette » (FR05174C02) sur la commune de Val-des-Prés.
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Vues de la carriére du « Roc de la carriere » (FR05174C01) sur la commune de Val-des-Prés.
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zone dobéextract
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Pontd 6 Asfeld (FRO5023MHO007)
Période(s) de construction : 2° quart du 18° siecle.

I Synthése historique & architecturale :

DOun int®r°t strat®giqgque majeur, la ville de
est renforcée a la fin du 17° siécle, notamment par Vauban. Les ingénieurs doivent faire face a un
probleme majeur: la ville est située dans une cuvette commandée par des hauteurs a partir

desquell es | 6ennemi pourrait | éattaquer. La s
ded ®f ense. En 1713, l e trait® déoUtrecht ram n
premi re |igne. La construction dbéune v®rita
décidée. Elle est composée de deux forts (les Téteset | e Randoui | | et ) , d
fort Dauphin) et de deux petits ouvrages doc
S6bajoute " cela deux ouvr ag¥sliad les deuk farts primaipaux ¢t &
pontd 8 Asf el d. Vauban pr®voyait d® "~ en 1700 | a
le fort qudil projetait sur |l a montagne des 1
pont commencent en 1729 sous la directiondumar ®c h a l doAsfel d, direc
1 est achev® Lldboaunvir gy es Leisvt a n't eu. n-eintre acdnstruige erapiecehde
taille. Ldédentr®e Sud du pont est prot®g®e par

1 Inventaire, identification & hypothéses de provenance des pierres constitutives :

> Le pont est entierement construit en pierre de taille dans un mélange de calcaires compacts
plus ou moins amygdalaires et bréchoides, a cassure gris-beige-rosé et patine blanchétre, ou a
cassure gris-sombre entrecoupée de quelques veines blanches de calcites et patine grise.

Le faciess grisss ombr e constitue | dessenti el des couv
murs et murets de | a peti tteOn |elrerauve aussh enrbloos taikés
constituant | 6encadr ement <heentlLaface®ogris-beigecest le plast

représenté, constituant la plupart des moellons taillés, et donnant une teinte générale claire a
| 6ouvOnasgreuve ®gal ement ces calcaires en dall
du pont, le reste étant constitué de galets. Ces deux faciés sont analogues a ceux constitutifs des
éléments en pierre de taille et déja observés dans les fortifications de la ville haute :

- Les calcaires compacts gris-beige-rosés correspondant aux « calcaires blancs massifs
(micrites calcaires a calpionelles) » (Tithonien supérieur a Berriasien inférieur).

- Les calcaires compacts gris-sombres correspondant aux « Calcaires massifs a crinoides et
oncolithes de type Champcella » (Bathonien supérieur a Callovien basal ?).

Concernant la zone de provenance, la documentation indique que les pierres de pont auraient été

extraites des carrieres en terrasses de «La Schappe » (identifiants PierreSud: pierre

FR05023P001/carriere FR05023C001) situées quelques centaines de métres en contrebas en

rive gauche de | a Durance, et combl ®es ° p i
Schappe. Cettehypot h se est plausible du fait de 823
Briancon, des formations géologiques correspondant aux faciés observés sur le pont mais non

vérifiable du fait du réaménagement de la zone.

Al 6instar des dwulle hauté, une adtre byposhésel & ne lpas exclure serait des
pierres extraites dans les anciennes carrieres de « La Vachette » et du « Roc de la Carriere »
(identifiants PierreSud : pierres FR05174P001+P002/carrieres FR05174C001+C002) sur la
commune de Val-des-Prés.

Enfin, la documentation fait état de la carriere de Prelles comme zone de provenance, a
considérer toutefois avecréservedu f ait de | 6absence dbéapr s
des types de pierres constitutives du pont sur cette commune.
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Vues des calcaires et galets constituant la bande de roulement du pont.
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Collégiale Notre-Dame (FR05023MH008)
Période(s) de construction : 1°" quart du 18° siecle.

I Synthése historique & architecturale :

La collégiale Notre-Dame de Briangon fut élevée de 1703 & 1726 sur un plan de Robelin revu par
Vauban. Elle remplaca la précédente église établie hors des remparts et minée en 1692 lors de
| 6entr ®e des troupes du-Ddwuande, S€aovi @aatncmai
couvrir I ®@®cdhiddainke sobre volume domine la ville est de style classique. Il se
compose dodébune vaste nef cebhodéedto®t dei v e Yk &£dés
®gal ement V O %t ®s doar°tes. Un |l arge transe|
octogonale sur pendentifs, précéde unet r av®e de c¢ch1 ur ecirculairemen cukdes
four garni de bandeaux. Une ordonnance dorique, traitée en faux-marbre supportant un
entablement a corniche saillante, anime les murs. Cette méme ordonnance se retrouve sur la
facade Ouest ornée de deux cadrans solaires, dont le fronton courbe est encadré par les clochers
couverts de domes a lanternon. Al 6i nt ®ri eur , de n olidfbet €8l siecles
d®corent | 6®gl i se.

1 Inventaire, identification & hypothéses de provenance des pierres constitutives :

>Les murs de | 6®difice sont enduits ~ | d6exce
apparaitre des moellons bruts de calcaire lité noiratre, a patine gris-clair - d 6 ©ge OXx
(moyen ?) a Tithonien inférieur - extraits localement.

> Les pierres de taille constituant les parties non enduites (contreforts, chainages dd at
encadrement de portes et de baies, corniches, élévation de la facade sud et des deux clochers)

sont un mélange de calcaires compacts plus ou moins amygdalaires et bréchoides, a cassure

gris-beige-rosé et patine blanchéatre, ou a cassure gris-sombre entrecoupée de quelques veines

blanches de calcites et patine grise. Ces deux faciés correspondent respectivement aux

« calcaires blancs massifs (micrites calcaires a calpionelles) » (Tithonien supérieur a Berriasien

inférieur) et aux « Calcaires massifs a crinoides et oncolithes de type Champcella » (Bathonien

supérieur a Callovien basal ?).

Analogues a ceux constitutifs des éléments en pierre de taille et déja observés dans les
fortifications de la ville haute, leurs zones de provenance les plus probables sont les anciennes
carrieres de « La Vachette » et du « Roc de la Carriéere » (identifiants PierreSud : pierres
FR05174P001+P002/carriéres FR05174C001+C002) sur la commune de Val-des-Prés.

> On note la présence de blocs épars (notamment dans les clochers) taillés dans un calcaire
compact violacé, entrecoupé de quelques veines de calcite. Des calcaires identiques ont été
observés également dans la carriere du « Roc de la Carriére » (identifiants PierreSud : pierre
FRO05174P001/carriére FR05174C001), correspondant au « (marbre) rouge de Briangon » cité
dans la bibliographie.

>LO6int®rieur de | 6®glise est presque enti re
on note | 6existence de deux <colonnes sur mol
balustrade s®parant | a nef du densunpied, scalptés dans um

calcaire noduleux a fond rouge-brun et éléments beiges, plus ou moins entrecoupés de
veines blanches de calcite.

1 s 6 Mahres del @uillestre au sens large, lesquels affleurent dans de trés nombreuses

zones en partie est du département, rendant difficile | a d®ter
Les carriéres reconnues les plus proches et les plus probables sont situées au sud de Briangon

en rive gauche de la Durance, sur la commune de La-Roche-de-Rame (identifiants PierreSud :

pierre FR05122P001/carrieres FR05122C001 a C004).

> Le sol est quant a lui recouvert de dalles des trois principaux faciés décrits ci-dessous a savoir
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les calcaires compacts plus ou moins amygdalaires et bréchoides, a cassure gris-beige-rosé et
patine blanchéatre, ou a cassure gris-sombre entrecoupée de quelques veines blanches de
calcites et patine grise, et les calcaire noduleux a fond rouge-brun et éléments beiges de type
Guillestre.

>Doéapr s | e ddosmeunent, laRdiveure i initialement en ardoise de pays - a été
restaurée en 1963-64 en Ar doi s e dToékamég @demstifiants PierreSud : pierre
FR49353P001/carriére FR49353C001).

&
i
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Vues des moellons bruts de calcaire lité noiratre de provenance locale.

Vues de mi s éucdcaire trigtallin amygdalaire gris-beige a patine blanchéatre, en mélange
avec le calcaire amygdalaire noiratre a patine grise entrecoupés de quelques veines blanches de calcite.
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Vues de mi s e desblocs dparsde calcaire violacé.
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Vues de mise en Tuvre du c ailuce élémentsbeigdsy | e u x
plus ou moins entrecoupé de veines blanches de calcite.

Vues du dallage intérieur en différents calcaires compacts « marbriers ».
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Vues doéune des car r,depPiere ded é-RachedeaRaime (© Marbfe @eDGuillestre s.l. »)
au-dessus de la base de loisir.
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e " " ¥ T
LS g ¥ N
Vues de | a plus gr an(6)de Riarre de La-Rochd-deeRamer(«aMarbre derGuillestre
s.l. ») au-dessus du hameau de Pra-Reboul.
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Couvent des Cordeliers (FR05023MH009)
Période(s) de construction : 14° siécle.

1 Synthése historique & architecturale :

Religieux franciscains, les Cordeliers sont appelés dans le Briangonnais pour y affirmer la

pr®sence de | 06Eglise catholiqgue et c on‘tsiederilnd
reste plus que | 6®gli se, monument l e pl usplaai
rectangul aire est vo%t®e de croi s®es doogi ve
aul%®si cle pour faire place “ un htlpital mi | i

1 Inventaire, identification & hypothéses de provenance des pierres constitutives :
>Les murs enti rement cr ®iednatériuex cdndr®ifd. i se, en

> Seuls le portail principal (encadrement, bases et chapiteaux des colonnettes, colonnettes,
voussur es, tympan), | 6 enc ad-jaccmee et les déeors bcalptég ena
sommet de la fagade ouest, la porte latérale coté sud, ainsi que les chainages des contreforts et
|l es encadrements dbébune petite baie en fa-ade
ont été taillés dans des cargneules beige-ocres ou grises, plus ou moins vacuolaires et
bréchiques.

Déapr s | a c an® 828, cap ®ohkesoaffleurpnt en de nombreux endroits au nord de
Briangon. Lazoned 6 af f | eur ement |l a shaoaisempmreochene pddd:
de s a configuration, est situ®e en amont d

(identifiants PierreSud : pierre FR05023P002/carriere FR05023C003). Une exploitation des
blocs présents en aval des affleurements dans le lit des torrents et rivieres constitue une autre
hypothése de provenance.

A signaler que le DDOE de la « restauration intérieure et fagade » de mai 1993 fait état du
remplacement de quelques éléments en cargneules sur le portail principal essentiellement, sans
donner de précision sur la pierre de substitution.
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Vues de attudle gtireconstitution de | edsemble du couvent.

42 BRGM/RP-62547-FR i Rapport final



Panorama des pierres de monuments historiques des Hautes-Alpes (05)

£

Vuesde mi se en T uvr e decrdoa griseaplugouenaiis gacuolaire gt bréchique.
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Fort doAnjou (FRO5023MHO012)
Période(s) de construction : 18° siécle.

1 Synthése historique & architecturale :

Doun int®r°t strat®gique majeur, la ville «
enceinte est renforcée a la fin du 17° siécle, notamment par Vauban. Les ingénieurs doivent faire
face a un probléme majeur : la ville est située dans une cuvette commandée par des hauteurs a

partir desquelles | 6ennemi pourrait tenir s
consiste ° occuper ces hauteurs dbéouvrages
construite au nord de la ville en 1709. En 17 1 3, l e trait® doéUtrecl
Montgen vre et place la ville en premi re 1|

avancée surplombant la ville est alors décidée, composée de deux forts (les Tétes et le
Randouillet) et ddéune s entleforeDalpkin).de/fartrde RRardoujllet est couvert par le
fort dunApattoovur,age dniptamtéesurtleedernier replat de la descente de créte. Cet
élément construit de 1724 a 1734, lui permet de surveiller les deux versants des vallées de la
Durance et de la Cerveyrette. De pl an rectangul aire, l e fort
bastionnés dans son axe Nord-Sud,eten son centre une petite ca

1 Inventaire, identification & hypothéses de provenance des pierres constitutives :

>Les murs de | 6®di fice sont -caloareslitéinbitat®es a wkiaulem
ocres et patine gris-clair parfois ocreuse.

>Les pierres de t aidnhdinageswi 6saen gd re si, u verdecpares, derbaes |
et de meurtriéres et en couvertines des murs sont en calcaire fin massif gris ou en calcaire
cristallin amygdalaire gris-beige a gris-verdatre, parfois a nuances rosées, entrecoupés de
guelques veines blanches de calcite.

Tous ces matériaux lapidaires proviennent de lagrandecar ri re situ®e

150 metres en contrebas, en rive droite de la Cerveyrette (commune de Briancon). Dé ap r
carte géologique n° 823, Le calcaire lité noiratre est daté du Bathonien supérieur a Callovien,

tandis que le calcaire massif gris et le calcaire amygdalaire appartiennent aux terrains de

| 6 Odidn moyen a Crétacé inférieur (identifiants PierreSud : pierres FR05023P01+P03/carriére

FR05023C02).

Au vu de

| 6 ®t
sous | e for

e n d duevoluine deldéchets dertaille, il eseproleable que la carriere
t doA

n jadawonstruction ®gisirhaeufertrvoisingle Rardbuillet.
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R : ! Pos 2 LT T A 2

Vue des moellons bruts de calcaire lité noiratre, a veinules ocres et patine gris-clair parfois ocreuse.
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Vues de mise en Tuvre du calcaire fin mac<lani f g
a gris-verdatre a nuances rosées, entrecoupés de veines blanches de calcite.
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Vues de la carriére locale fournissant les calcairesc onst i t ut
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Fort Dauphin (FR05023MHO019)
Période(s) de construction : 2° quart du 18° siécle.

1 Synthése historique & architecturale :

Le fort est construit entre 1724 et 1734, afin de servir de bouclier au Fort des Tétes, a la place
d'une redoute projetée en 1711. Il est baptisé Fort Dauphin en 1729. Un magasin a poudre lui est
ajouté en 1874-1877. Il s'inscrit dans un trapéze rectangle. Ses fronts sud-est (front d'attaque),
nord-est et nord-ouest sont bastionnés et précédés d'un fossé, le quatrieme front donnant sur un
ravin. Il est coupé par une traverse sur laquelle s'appuie au sud la caserne. Celle-ci possede deux
niveaux voltés a I'épreuve, desservis par deux cages d'escalier, et est couverte par un toit en
appentis. Un magasin a poudre est creusé dans la roche, au nord-ouest de la caserne. L'accés du
fort se fait au sud par un portail en pierre de taille surmonté par un fronton triangulaire.

1 Inventaire, identification & hypothéses de provenance des pierres constitutives :

>Les murs de | 6®di fice sont constitu®s de -dao
parfois ocreuse -d 6 ©g e Ox f or @)ia @ithoniénnindéyiedirn extrait au droit-méme du fort a
|l 6occasion des travaux dbébexcavation.

>Les pierres de t aidhdinagesmi déa regil €su,v reenceand r e me
et de meurtriéres et en couvertines des murs du fort sont essentiellement constituées de
calcaires compacts plus ou moins amygdalaires et bréchoides, a cassure gris-beige-rosé et
patine blanchatre, ou a cassure gris-sombre entrecoupée de quelques veines blanches de
calcites et patine grise. Les chainagesd 6 ang !l es et h ocadrements deaportes et dee
bai es et |l es corniches de | a caserne, ai nsi
taillés dans ces calcaires. Ces deux faciés calcaires correspondent respectivement aux
« calcaires blancs massifs (micrites calcaires a calpionelles) » (Tithonien supérieur a Berriasien
inférieur) et aux « Calcaires massifs a crinoides et oncolithes de type Champcella » (Bathonien
supérieur a Callovien basal ?).

Analogues a ceux constitutifs des éléments en pierre de taille et déja observés dans les
fortifications de la ville haute, leurs zones de provenance les plus probables sont les anciennes
carrieres de «La Vachette » et du « Roc de la Carriere » (identifiants PierreSud : pierres
FR05174P001+P002/carrieres FR05174C001+C002) sur la commune de Val-des-Prés.

> On note la présence de blocs épars taillés dans un calcaire compact violacé entrecoupé de
guelques veines de calcite, visuellement analogue a certains niveaux de la carriére du « Roc de la
Carriére » (identifiants PierreSud : pierre FRO05174P001l/carriere FR05174C001) et
correspondant au « (marbre) rouge de Briangon » cité dans la bibliographie.

> A noter enfin la présence en couverture des b ©t i ments de | a Ardose
d 6 An g édemstifiants PierreSud : pierre FR49353P001/carriere FR49353C001) mise en
remplacement des ardoises épaissesor i gi nel | ed od@édxt (adtaipan s |
restauration générale - Etat sanitaire des fortifications, Michel TRUBERT, ACMH, auvril 2011).
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Vueddbensemble de | 6®di fice.

Vues des moellons bruts de calcaire lité noiratre & patine gris-clair parfois ocreuse de provenance locale.
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Vues de mise en 1T uv-beige-dseagris-somlreai res gri s
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> COMMUNE DE CEILLAC

Eglise Sainte-Cécile-de-la-Clapiére (FR05026MH002)
Période(s) de construction : 1*" quart du 14° siécle.

1 Synthése historique & architecturale :

LO®gl i s€E®Sialimt eentour ® doébun <cimeti re anca:
| 6®cart du village. La premi re mention dou
Gélase Il de 1118. Sainte-Cécile est ensuite mentionnée dans une ordonnance de 1340. Elle est
rest ®e ®gl i se par oi s16° siecle.&llejseucsognupdoasue nai 6l ui neeu ndeuf
d'"une charpente | ambriss®e, termi n®e par un
latérale au nord voltée en berceau plein-ci nt r e, une sacristie et
Ce dernier est fleesha octogomate @eadpdramideons sur les angles. Les baies en
plein-cintre sont disposées de maniere classique : géminées au premier niveau, puis a arcade
triple au second et enfin lucarnes entre les pyramidions. De part et d'autre du portail principal, a
hauteur du linteau, se trouvent deux culots, sculptés de figures humaines aux longs bras
pendants. lls correspondent probablement a une structure destinée a soutenir un porche, sans
gu'il soit possible de dire si ce dernier a été détruit ou s'il n'a jamais été réalisé. Le tympan du
portail dobéentr ®e est orn® doune Pi®ta peinte

1 Inventaire, identification & hypothéses de provenance des pierres constitutives :

>Les murs de | 6®difice sont partiellement re
de moellons bruts ou grossiérement équarris «tout-venant » de matériaux lapidaires
locaux divers dont des calcaires noiratres et de la cargneule jaunatre a grisatre.

>LO6®di fice &est ma j o r icdrgméutegaueatre a grisatres tplust au@®moidse

vacuolaire et bréchique. On la retrouve en chainagesd 6 ang | e, ede la ®dcle rmtedast
pyramidions du clocher, et en ® ®vation, en<
toiture du chiur, ai nsi guoddn oeunecsa d rdeemd mat f dauw

Ces matériaux appartiennent a la formation des « cargneules » (Trias moyen-supérieur) dont
d 6 i mp o afffte@remends sont présents juste aunordde | 6®gapses | a ca
n° 847, constituant la trés probable zone d 6 e x t r &dentifiaman PierreSud : pierre
FR05026P002/carriere FR05026C002).

> En facade sud seulement, on retrouve des calcaires noduleux de teintes dominantes blanc-
verdatre ou rose-violacé, en chainaged dangl e, en e nc atd baemmis surtodtd
en décor (encadrement, colonnettes, voussures, linteau) des deux portails.

Ces calcaires appartiennent a la formation géologique des « Calcaires noduleux rouges
(« Marbres de Guillestre ») et calcaires blancs massifs €  d ©xfordién moyen a Berriasien. |l
s 6 a g iMarbrdsede Guillestre au sens large, lesquels affleurent dans de trés nombreuses
zones en partie est du département.

Les carri r elesphidpeorhesrsantsttuées a Guillestre-méme (identifiants PierreSud :
pierre FRO5065P001/carriéres FR0O5065C001 et C002) a seulement une dizaine de kilométres a
| 6 o We Geillac en descendant la riviere Cristillan, et constituent la zone de provenance la plus
probable.
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Vuesd e mi s e alas mballons beuts ou grossierement équarris « tout-venant » de matériaux.
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gneul e jaunotr
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Vues de mise en Tuvr e «Marbre de &Slillestre scl,e.s nodul e
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[ H

Vue depui s | 0 @pgobablsd &ihaionldecargneuee
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> COMMUNE DE CERVIERES

Eglise Saint-Michel (FR05027MH002)
Période(s) de construction : 4° quart du 15° siécle.

1 Synthése historique & architecturale :

Le cartulaire d'Oulx de 1168 mentionne une église Saint-Michel a Cerviéres en 1225. L'édifice

actuel ne fut consacr® qu'en 1546, ~ | 6occas
acettedate. Aul9®si cle, le village sdest d®pl ac®

paroi ssial e en plagr90i.s sliadreciseennreet rouve donc
une éminence d omi nant | e t oElle esh dcompdsée db deix nefs..La premiére,
déorigine, est ®@oadit®®o giev asvaisdmélaberaeot@joutte au nord au
17°siéclee st v o %t ®e doar °tes. En 1763 (date grayv
dessus de |l a premi re trav®e Sud. De plan ca
cintre &est couvert déun auvent quades dylses de Haute
Durance. 1 est surmont® dbébune fl che octogo

baies géminées sur ses gquatre faces.

1 Inventaire, identification & hypothéses de provenance des pierres constitutives :

>Llesmursdelo ®di fi ce sont enduits. Leurs pierres
ouest 0% | 6enduit est plus ancien et partie
bruts plus ou moins « roulés » de matériaux lapidaires de natures diverses, formant un « tout-
venant » de pierres récupérées dans les éboulis, glissements et moraines mélés locaux.

> La fléche, les pyramidions, les encadrements de baies du clocher, ainsi que les chainages
déangle (sauf un), |l es contreforts et | es en
latéral et le portail principal de la nef, sont constitués de blocs taillés de cargneules jaunatre a
grisatre, plus ou moins vacuolaires et bréchigues. On observe également ce matériau en frise
d®corative du pignon est de | 6®glise primit
caractéristique de la patine tirant vers le rouge-brique de certains blocs indique
vraisemblablement une exposition ancienne au feu.

Ces matériaux affleurent au droit-méme et t out autour de | 6®gl i se
des « cargneules » (Trias moyen-supérieur) déapr s | a c & B23.eLa goRa
d 6 e x t r-&lairement mbservable et identifiable -début e “ moi ns dedmetnes a
| 6 est d édertifta@sdPiefreiSud e pierre FR05027P001/carriére FR05027C001).

> En facade est, le seul chainaged 6angl e observable de | 6®gl i

de calcaires noduleux de différentes teintes, depuis le beige-r o s ® j us qub0n

observe également trois blocs de ces calcaires noduleux en base du chainaged 6 a n g | -euesh
de | 6®di fice, et deux bl o e@msbois suppertant ke poachet Ce$ deuxt
derniers éléments semblent étre un remploi de chapiteaux plus anciens.

Ces calcaires appartiennent a la formation géologique des « Calcaires noduleux rouges
(« Marbres de Guillestre ») et calcaires blancs massifs € d ©xfordién moyen a Berriasien. |l
s 6 a g iMarbrdsede Guillestre au sens large, lesquels affleurent dans de trés nombreuses
zones en partie est du d®partement, rendant

Les carrieres reconnues les plus proches (25 km environ) sont situées au sud de Briangon en rive
gauche de la Durance, sur la commune de La-Roche-de-Rame (identifiants PierreSud : pierre
FRO5122P01/carrieres FR05122C01 a C04).
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Vues dobéensemble de | 6®di fi ce.

Vue des moellons de « tout-venant » d a&ulis, glissements et moraines mélés, constitutifs des murs.
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Vues de mise en Tuvre des cargneul es |
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Vuesdemiseen T uvre des cal cai«Marbresrde @uilldsteetsk». c ol or ¢
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Vue de | a z o rmdecagried@ecat dessustméroen d e | &Ca@ngdres.s e
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> COMMUNE DE CHATEAUNEUF-DE-CHABRE

Pont roman sur la Méouge (FR05034MH001)
Période(s) de construction : 14° siecle.

1 Synthése historique & architecturale :

CepontsurlaMéougepourrait remonter ° | 06®pogque m®di

par une section doéarche formant une sorte dboé
est composé de trois arches de profils différents. Les pierres sont appareillées seulement aux
angles de | 6intrados, |l e reste est C 0 n sdessus est®
droite et étroite, protégée par un parapet peu élevé et réservée aux piétons.

1 Inventaire, identification & hypothéses de provenance des pierres constitutives :

> L6®di fice est cdmdtailtiu® ard @qaimaedut |2 paen fine
(sublithographique), gris-clair a la cassure et a patine gris plus foncé, parfois tacheté de
rose. On retrouve ce matériau lapidaire sous forme de moellons bruts et pierres de blocage pour
| 6® ®vati on, et de Dblocs taill ®s en couvert
déangle de | dintrados des trois arches.

1 sdédaugni tmat ®r i au | api da durKenméridgen-Titlgohien énotés B adr da,
carte géologique n° 917) qui affleurent alentours dans le lit et sur les rives de la riviere Méouge.
L6®paisseur Il i mit®e des bancs (jusqud” quel
horizont al en exraction dtalai failet @dentiliadts PierreSud: pierre
FR05034P001/carriére FR05034C001).

>Seulsleshlocs déangl e deoutldflupartcadesi sa@®s doéun ailu
sbagit d 6 ® ®me n ttravertenp(ffa cakcairk)l j&satred Enement vacuolaire et
Iégérement lité.

Les seuls affleurements de tuf calcaire dans le secteur sont situésdé6apr s | a ca
n° 917 sur la commune limitrophe de Mison au lieu-dit « Les Cugarels » en bordure du Buech, a

environ une dizaine de kilométres du pont. lls constituent la zone de provenance la plus probable

dutufmi s en 1T uwong safrmel e l es contrlles de te

valider définitivement cette hypothese.

y L TTARSE AT L RO

Vues doéensemble de | 6®di fice.
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Vues de mi s e cacaire tlun gris-cdair & patine gris plus foncé.
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Vues de mi s e travartini(tuf galcare) ghunatre, finement vacuolaire et Iégérement lité.
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Vues de | a zone dugalcaire duagrid-claioanpatineogcisaplusfoncé.
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> COMMUNE DE CHATEAU-VILLE-VIEILLE

Fort du Chateau-Queyras (FR0O5038MHO001)
Période(s) de construction : (12°), 18°, 19° siecles.

1 Synthése historique & architecturale :
Simple poste de garde dobéune lesabande® de pdlads benus die

Provence, puis avec | es bandes de ¢ barbets
pr®tention de fermer | a vall ®e ni déoffrir wu
en 1587 par Lesdiguiéres qui rallia au protestantisme la vallée du Queyras, il faillit étre rasé sur
ordre de Louis XI11. En 1692, -Ampédéed delSavaie, Hanbar®

s 6ar r ° t-Queyras €t drasge un plan pour conforter le systeme défensif. Il crée une enceinte
avancée sur la face nord et prévoit une extension du fort sur la partie ouest, améliore, agrandit, ou

cr ®e casernes, boul angeri e, magasins " pou
construction doébune nouvellevangeishted f gat ué Bl
siecleetméme au 19°s i ~ c | e o Yuisit des battecies nasetmatées. Caserne, puis colonie

de vacances, il fut vendu en 1967 a des particuliers.

1 Inventaire, identification & hypothéses de provenance des pierres constitutives :

>La principale pierre de ¢ ons tdedotomieslitesdrabahéés®
gris-noiratres, a patine gris-clair parfois ocreuse. On retrouve ces matériaux lapidaires en
élévation et en volte des circulations couvertes sous forme de petits moellons bruts plus ou
moins allongés, en blocs taillés de chainaged 6 angl e de fortificati on
de mur et s, en mar ches dboescadodeuy e ratigs,séenétregy
meurtriéres).

D6 a pr axe géoklgigoe n° 847, ce facies - daté du Norien (Trias supérieur) - affleure au droit-
m° me de | fdrrBedti lé vewwoa sur lequel est édifié le chateau et constituant la zone
d6ext rn@md des ndolomies (identifiants PierreSud: pierre FR05038P002 / carriéere
FR05038C002).

> Les éléments constructifs des principaux portails, ainsi que certains chainages, arcatures et

encadrement de meurtriéres sont constitués de cargneules jaunatres a grisatres, plus ou moins

vacuolaires et parfois bréchiques. D6 apr s | a c ar 848, cegtyp® de moghie dquwTeias |
affleure a un kilométre environ a | oGest du chateau - constituant la zone de provenance la plus

probable (identifiants PierreSud : pierre FR05038P003/carriére FR05038C003).

> On note la présence de calcaires (marbres s.l.) a veines rose-violacé ou gris-vert
constituant | es marches du petit @ueertmndsideparapetd
1 s 0 Mgrbrés de Guillestre au sens large, appartenant a la formation des « Calcaires
noduleux rouges ("Marbres de Guillestre") et calcaires blancs massifs €  d @xfordién moyen a
Berriasien. La zone dbdextr act i eshsituéecarume wviegtaineade kilbmetses qur
sud-ouest, sur la commune de Guillestre (identifiants PierreSud : pierre FR05065P001/carriere
FR0O5065C001 et C002).

> Enfin, la couverture du chéateau, de réfection récente,estd d apr s | Bondhest s dedar
DRAC en Ardoise d 6 A n g(elentfiant PierreSud : pierre FR49353P001).

> Concernant l es fortifications i ni°®tsiécl®euse parteer
des moell ons sembl e c campactigtistbi®e a pdté fine entrecdupéa der

guelques veines blanches de calcite, correspondant a la Pierre de la Chapelue (identifiant
PierreSud : pierre FR05038P001) largement exploitée (en particulier au 19° siécle) dans
plusieurs carriéres au sud de la commune.
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Vueddbensemble de | 6®di fice.

Vues de mi se dolomidslitées (eubadées gris-noiratres, a patine gris-clair parfois ocreuse.
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Vues de mise en 1 sjaunétreshgrsatresar gneul e
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Vues des éléments en marbre de Guillestre s.I.
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Vues des affleurements de dolomies triasiques au droit du chateau.
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> COMMUNE DE CHORGES

Eglise Saint-Victor (FRO5040MHO001)
Période(s) de construction : 13°, (18°) siecles

1 Synthése historique & architecturale :

L 6 ® g laroissiale ge Chorges dédiée a Saint-Vi ct or est situ®e au c¢i

donat i o®gglisd &aintr\éi ct or de Chorges ° | éVactorbda Warseille (
portent la date de 1066. Toutefois, duid ®gubi ides ombaeaxt renethidments,

notamment aprés deux importants incendies, en 1586 pendant les guerres de Religion et en 1692

l ors de | 6i nv aBaneen pardeedud de SaMade uvicter-Amédée Il, est postérieure.

Lo®di fice est compos® doune nef uni que de ¢
trav®es sont cCouvert ede-panich. La ®rme/pe3itt ea ge n a la e s abte
assez inhabituelle. Elle a pu étre reconstruite au début du 19° siécle. On remarque également une

baie du 15° siecle a décor flamboyant. Le clocher sans doute du 14° siecle prend appui sur le coté

Nord. Il est percé de baies uniqu e s | 6 ®t age i nftd®rsiseuusr ,e tg ®mi

fl che guadrangul aire perc®e de l ucar nes "

inscriptions romaines, dont une stéle dédiée a « Néron, prince de la jeunesse ». Chorges était

alorsunecapitale importante, sur l 6iti n®raire
portail, abrité sous un porche, est placé au nord. Les voussures en plein cintre reposent sur des

colonnettes par |l 6inter m®di ai r e lidteas est porédpartun

trumeau central.

1 Inventaire, identification & hypothéses de provenance des pierres constitutives :

>Al 6exception du clocher, | e s s enxmaRquante lesr péerresl
constitutives. Concernant la nef, seuls sont ainsi observables les chainage s doa
encadrements de portes et baies, sans oublier le portail principal.

>La pierre constitutive des ® ®ments appare
sculptés des colonnettes et des trois blocs supports du linteau du portail) est un calcaire plus ou

moins noduleux, de teinte rose-violacé a blanc-verdatre, parcouru de rares veines

blanchatres de calcite. On retrouve ce méme matériau constitutif de la majorité des éléments de

corniche, chain a g e @& &taencgdrement de baies du clocher. Il est également observable a

|l 6int®rieur de | 6®difice sous forme doé® ®men
arcatures de la voute en anse-de-panier, peinte en gris, sont constituées selon toute logique, du

méme calcaire.

Il appartient sans aucun doute a la formation des « Calcaires noduleux rouges (« Marbres de
Guillestre ») et calcaires blancs massifs e  d @xfordién moyen a Berriasien. 1 sbdac
Marbre de Guillestre au sens large. Lazone dobéextracti on ¢ enlapus
probable est située au pied des Aiguilles de Chabriéres sur la commune-méme de Chorges. Ony
exploitait autrefois au lieu-dit « Salados » les trés nombreux gros blocs éboulés des falaises sus-
jacent es,| 6odhdo % i Piariet de |Chorges (identifiants PierreSud: pierre
FR05040P001/FR05040C001).

> A noter la présence en chainaged 6 angl e not amment ,caldafre gris-bleut &
pate fine et parcouru de veines blanches de calcite. Ce matériau est présent également parmi
les moellons bruts constitutifs des murs du clocher.

L6 hy p ot h rovemanak ¢confortée par les données du répertoire des carrieres de 1889) est
qguodi l s 6 agi tprovenant également deda zore de gros blocs de « Salados », mais
ébouléesd dun autr e ni (sana doutgl&a«iCalcgiiegguisemassifs » du Dogger ; noté
jm sur la carte géologique n° 870) (identifiants PierreSud : pierre FR05040P002/FR05040C001).
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> Les deux chapiteaux sculptés des colonnettes et des trois blocs supports du linteau du portail
sont quant a eux constitués par un calcaire bioclastique beige-creme, a grain fin et fines
perforations, dont la nature précise et la provenance restent inconnues ce stad
visuel.

> Enfin, la fleche pyramidale du clocher est constituée selon toutes vraisemblances, de
cargneule jaune-ocre plus ou moins vacuolaire et bréchique, affleurant a quelques kilométres
au sud-est de Chorges sur la commune de Crots et autrefois exploitée sous le nom de Tuf de
Crots (identifiants PierreSud : pierre FR05045P001/carriere FR05045C001).

Cette hypothése est confirmée par des données archivistiques (E DEPOT 20/M2 et E DEPOT
9/010-2) qui précisent que le tuf ou cargneule employé pour le clocher en particulier peut provenir
de Boscodon ou des Crots qui possédent des gisements et en exploitent pour leurs constructions.

" i

)
3 el

Vues g®n®rales de | 6®di fice.
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Vues de mise en Tuvre du

c al c aiolacea gpstverdatreo u
« Pierre de Chorges » (« Marbre de Guillestre s.I. »).
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Vues de mise en Tuvre du cal c-aiblacéea gpstverdatreo u mo
« Pierre de Chorges » (« Marbre de Guillestre s.I. »).
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Vues de mise en 1 uvr e detaintegrs-bleua veines blanchesde ealcife.i n e
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Vues de mise en 1 uv-crane,dgraindiraet fmes parfaratidne i g e
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Vues de mise en oeuvre de la cargneule « Tuf de Crots ».
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.’

Vues de | a carr i Prereede@erges , siteée audieu-didkeSalados » dans les éboulis
a gros blocs au pied des Aiguilles de Chabriéres.
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> COMMUNE DE CROTS

Eglise Saint-Laurent (FR05045MH002)
Périodes de construction : Limite 14°-15° siecles, (17°, 19°) siécles

1 Synthése historique & architecturale :

L6®gl i se paroi ssi al @i dte ICawrtesnt ,dddt®esi't uSRe
grande partie de | 06®di f ild°siécedatté redisé aux flas et@Pa led
soins des religi euoxd odne glubia bebna ypee rdcee vBacisexn tt [I" e <
en croix latine avec deux chapelles formant transept. Quatre autres chapelles latérales (dont une
est condamn®e auj our dohb®1p°® etd W tsiecles @ nef @arbid tav@es,s
Vvo¥%t®e en berceau bris®, pr®c de | e chiur (
porche T ou réal i a été détruit au début du 19° siécle pour faciliter le passage de la route. Le
clocher est sur pemt@godhane falveche@yr ami di ons
inférieur, le plus ancien, de baies géminées aujourd 6 h u i mur ®e s . L 6 ®tda
19° siécle est percé de baies uniques et la fleche, de la méme époque, de lucarnes a crochets.

1 Inventaire, identification & hypothéses de provenance des pierres constitutives :

>Les parties visibles des eandeapetitsdin@elldnd @dlésfpouc &
plupart, m®| angeant des cal caires not ammeni
constituant un tout-venant de matériaux lapidaires vraisemblablement ramassés dans le cone de
d®j ection de |l a rivi re Boscodon situ®e just

>Al 6exception du portail, | es ®I ®mechainagesv i dsdi a
encadrements de baies) de la nef sont constitués de cargneule jaune-ocre plus ou moins
vacuolaires et bréchiques. Les parties observables du clocher sont également constituées par

ce méme matériau lapidaire, de méme que les arcatures et éléments de voltes ~ | 6i nt

| 6®gl i se.

Déapr s | a c ar 870, cat®modhe maitioyliére datée du Trias affleure a quelques

kilométres au sud-ouestde Crotsdans | e massi f du Morgon, no.l

Dénommée Tuf de Crots, elles y étaient extraites des masses rocheuses bordant le torrent du
Colombier (identifiants PierreSud : pierre FR05045P001/carriére FR05045C01) ou des blocs
parfois de plusieurs métres-cubes, charriés par le torrent.

Léexamen des ADHA e s tcomplémdnmireeconcarnarit le tufdeGratsa n s

- E DEPOT 20/M2 : 1828 Réfection de la fleche du clocher. Il est voté a la majorité de refaire le
clocherentufpl ut *'t q u 6 eRonsidérant quesla dcommune des crottes posséde des
carrieres dans ses montagnes du meilleur échantillon que les torrents qui coupent et
d®vastent son territoire en descendent de
journali re de se |l es voir enlever par | escs
enléevement le moindre revenu pour elle ».

- E DEPOT 9/010 : 29 avril 1855 Décision du conseil municipal des Crottes de mettre « un
i mp?tt déun franc par <collier attel® aux cl
pierres ou tuf s pr interna e ausres hppatenanda note kamsune r@on
soumis au régime forestiers ».

> Concernant le portail ainsi que la haute baie a meneau située au-dessus, leurs éléments
(contreforts, arcatures, linteau, colonnettes, etc.) sont constitués de calcaires plus ou moins
noduleux de teinte rose-violacé a blanc-verdatre. La finition des blocs taillés est finement
striée. Les dalles de seuil du portailai n s i qgue | es b®nitiers pr®
constitués de ces mémes matériaux.

Cet ensemble de calcaires appartient & la formation des « Calcaires noduleux rouges (« Marbres
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de Guillestre ») et calcaires blancs massifs e  d @xforidién moyen a Berriasien) . (! S

d 6 WMarbre de Guillestre au senslarge.La zone dbéextract i onestcitnéger
au pied des Aiguilles de Chabriéres sur la commune de Chorges a une dizaine de kilométre au

nord-ouest de Crot s, Biére e Chbhmges (idemtifianti Rierre$ud: pierre

FR05040P001/carriére FR05040C001).

Un recours a du Marbre de Guillestre s.s. provenant de Guillestre-méme (identifiants PierreSud :
pierre FR0O5065P001/carriéres FR05065C001 et CO02) h 6 est t out ef o & ce stpda !
de simple contrdle visuel.

> Concernant la couvertur e de | 6®di fice (en dehor s atdoises
«fi nes do&A @dgntifrard PierreSud : pierre FR49353P001/carriere FR49353C001) et
« locales » d 6 a ple dossier « monument » de la DRAC.

-

Vues doéensemble de | 6®di fice.
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‘ 5 -:‘# -

Vue de mise en oeuvre des moellons plus ou moins roulés de « tout-venant ».
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Vues des éléments du portail en calcaire plus ou moins noduleux de teinte rose-violacé
a blanc-verdatre « Marbre de Guillestre s.I. ».

82 BRGM/RP-62547-FR i Rapport final



Panorama des pierres de monuments historiques des Hautes-Alpes (05)

Vue du seuil et do®l e menralcairepluslownmomd n@duleur ur de
de teinte rose-violacé a blanc-verdatre « Marbre de Guillestre s.I. ».
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i "‘{’) =
nregtieGolomebierg

Vues doéune zone doe x fTufdecCtots oau-dassus du to
et de blocs charriés dans le lit-méme du torrent.
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>COMMUNE DO6 EMBRUN

Cathédrale Notre-Dame-du-Réal (FRO5046MH002)
Période(s) de construction : 13°, (14°, 15° 19°) siécles.

1 Synthése historique & architecturale :

Embr un, cit® romaine situ®e sur |l a route ant
aéttdéesled®si cle |l e si ge doSaint-M®&veEéehP®i f.ond®ampc
dédiée a Notre-D a me , a ®t ® boOtie “ | 6®paesprncestachevéguesy
dOEmbrun, dans | el2°dsiedlenet aurdébot wa 13t siédeu Maltraitée par les

protestants (1585), par la Révolution et par les intempéries, elle nous est cependant parvenue

telle qudéd”™ son origameatnipons. ded®adinhiecserest

a une époque charniére, il a été commencé en style roman auquel on a substitué en cours de

construction des vo¥%tes dbébogives pour l e co
calcaire blanc, schiste noir, des vo(tes et des grandes arcades en tiers-point séparant nef et bas-

coté ainsi que la fruste sculpture des chapiteaux et tailloirs. Al dext ®r i eur , on
petites arcatures lombardes rythmant le haut des murs, la fagade ouest avec sa grande rose,

dominée au nord par le haut clocher, modéle des clochers alpins : quatre étages avec baies

jumelées, fleche octogonale garnie de crochets aux arétes, pyramidions et lucarnes. Il a été

remont® ~ | 6identique apr s sa chute en 185:
embrunai s. Les colonnettes port®es par des |

joue sur la polychromie des matériaux. Le portail avec ses voussures plein-cintre recues par des

chapiteaux a crochets encadre une porte garnie de peintures du 14° siécle.

1 Inventaire, identification & hypothéses de provenance des pierres constitutives :

>Laprinci pal e pierre mise en 1 uvrcacazeamameu® grestaidébin
plus ou moins schisteux,apat i ne rouill e | orsqudil est poseE
délit ce qui est le cas la plupart du temps. Ce matériau lapidaire est également utilisé en
alternance avec dbéautres pierres au niveau ¢
de donner un effet de dichromie. On le retrouve aussi sous forme de dallage, et constitutif des
piliers intérieurs.

En soubassement et sur les une a deux premiéres assises en facade ouest et au nord du portail
de la Réal, on note la présence de bloc a surface bouchardéed 6 un cal caire mail
épars de schiste noir et large veines blanches de calcite, analogue a celui décrit précédemment,
mais correspondant a des restaurations du 19° siécle et donc mieux conservé.

Ces matériaux lapidaires appartiennent a la formation géologique des « Marno-calcaires gris » du
Bajocien, lesquels affleurent sous forme de bancs décimétriques a métriques alternant avec des
lits marneux schistosés, ) | 6est d e | a autoarmunuartier « $ankEIanin » au ils
étaient exploités souslenomde Pi er r e d @demiflamt BierreSud : pierre FR05046P001).

>Lo6ail e s udstguanta elde constriiite en cargneule jaune-ocre a grisatre, plus ou
moins vacuolaire et bréchique. On retrouve ce méme matériau au niveau de la fleche et des
pyramidions du clocher ainsi que dans son élévation, en alternance avec les moellons de calcaire
schisteux noirs. Enfin, |l a cargneul e est | a
parfois en alternance toujours avec le calcaire schisteux noir, afin de produire un effet de
polychromie.

1 sbagit tr s vTulde Lot ideatiiahtePirmreeSud : pieere FR05045P001),
laquelle roche du Trias affleure a une dizaine de kilométres au sud-ouest d 6 E mb suu la
communedeCrots(pl us doéi nf or mati ons dans | -daurent&Crats). c «

> Les pierres les plus décoratives sont des calcaires plus ou moins noduleux de teinte rose-
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violacé a blanc-verdatre. On | es retrouve mis en Tuvre n
dal l age “ | 6i n €Ced calcaresmoddeax dand Bt fadies da@ (« blanc ») sont aussi
utilisés en construction : on les retrouve associé en alternance avec le calcaire schisteux gris-
noiratre pour constituer les assises blanchatres du Réal et du clocher (pour partie seulement, le
calcaire ayant été remplacé par la cargneule lors de la réfection du clocher en 1860), et donner un
effet dichrome.

Cet ensemble de calcaires appartient a la formation des « Calcaires noduleux rouges (« Marbres
de Guillestre ») et calcaires blancs massifs e  d @xforidién moyen a Berriasien) . (! S
d 6 Warbre de Guillestre au sens large d o n't la zone dbéextracti
située a Guillestre-méme a une vingtaine de kilomeétre au nord-e s t d6Embr un, C
Marbre de Guillestre s.s. (identifiant PierreSud : pierre FR05065P001). Un recours a la Pierre
de Chorges (identifiant PierreSud : pierre FR05040P001) extraite au pied des Aiguilles de

Chabri res sur |l a commune de Chorges nobdoest t
>Anoter | a pr ®sencmaréblancelégererient nubané degris dans le portail
de |l a fa-ade ouest, p oss i bdtde provermance inconnue @ celstade |
de simple examen visuel.

>La couverture Ardoisefciome t (i d?juddreg edrében 1 uv r e rtions
dul9®*si “cl e, et diff®rente des ardoi ses ®pai s:¢

(source : dossier « monument » de la DRAC).

Vues doboéedeemb®di fice.
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Vues de mise en fTuvre du calcaire marneux (¢
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Vues de mise en oeuvre du calcaire marneux a galets épars de schiste noir et large veines blanches
de calcite (restaurations du 19° siécle).
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Vues de mise en Tuvre des c alesériabressde Guilasteels.k)u x
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>COMMUNE DOEYGLI ERS

Eglise Saint-Antoine (FR05052MH002)
Période(s) de construction : 4° quart du 15° siécle

1 Synthése historique & architecturale :

L6®gl i se paroi ssi alSant-Anfolbe ept corstruise, entrd ®187 e® £494" sous

| " ®pi scopat de Jean Bayl e, archev®°que dOEmbr
paroisse et dont les armoiries sont sculptées sur l'un des chapiteaux de la nef. Avec lui

commence le grand mouvement de créations et reconstructions des églises paroissiales du

di oc se dO6Embrun gquidu 560 siecleh La eef uaigue deitrois Eavées est

couverte d'une volte en berceau bris®, t andi s que | e chiur pl at

Des peintures murales de la fin du 15° ou du début du 16° siécle ornent le mur oriental de la nef, a

droite de la retombée de l'arc triomphal. La nef, aveugle au nord, est éclairée au sud et a I'ouest

par des fenétres en plein-cintre et large ébrasement intérieur. Au sud, un appentis reposant sur

deux piles cylindriques abrite la porte principale dont le tympan peint porte la date de 1913. Le

clocher est caractéristique de cette période dansledi oc se do6 Embrdubnu.neStL
octogonale avec pyramidions aux angles, il est percé de baies en plein-cintre a arcade unique au

premier niveau, géminées au second. Un cadran solaire a devise du 19° siécle est placé sur sa

face orientale.

1 Inventaire, identification & hypothése de provenance des pierres constitutives :
>Les murs de | 6®glise sont enduits.

> Les chainages dob6angl es et horizont aux, encadr eme
clocher, les éléments constitutifs du portail sud, de la porte ouest et de certaines baies de la nef,
ainsi que les dallages e t col onnes du por ch ecalcai;ranoduleug ooses
violacé. On retrouve 7 | 6int®rieur de | 6®glise
chainages etarcatures de | a nef |, et constitutif doéun b

Ces calcaires appartiennent sans aucun doute a la formation des « Calcaires noduleux rouges
(« Marbres de Guillestre ») et calcaires blancs massifs €  d ©xfordién moyen a Berriasien. |l
sbagit Mbhmde Qlidestre au sens large.

La zone d o elstviaisemblable est située surla commune-m® me dO6Eygl i e
2kil om tres " | 6est de |l 6®di fice. On y sobus
doi mporvlames sd 6 ®b o u lentiflants (FiedeSud : pierre FR05052P001/carriére
FR05052C001).

Les carrieres situées au sud-est sur la commune limitrophe de Guillestre (Marbre de Guillestre
s.s. - identifiant PierreSud: pierre FR05065P001) constituent une autre hypothése de
provenance.

>La seconde pierre méaggreule lneigé-acremles o& mbinswaceolaire et
bréchique, | aquell e est observ®e en encadr ement
niveau de | a fl che et des quadu enipweaauni de ol
voQtes de la nef et du chevet. On la retrouve aussi dans les arcatures du chevet.

Léhypoth 9éus probabaeiTd sdd €rafwu @entifiant PierreSud : pierre
FR0O5045P001) affleurant a une trentaine de kilométres au sud-ouest d 6 E y gdur leecorsmune
de Crots, et autrefois largement exploitée et diffusée (plusd 6 i nf or mati ons dan
| 6 ®g | i-kaarentaCrots)
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Vues de mises en 1 duleux msediolack«Marbra derGaillestre s.l. ».
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Vues de mises en Tuvre dafdé@otc»®@y gneul e |
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Vues de | a zone dobextr act-vicdané dOLE yogd IMegbréeste Guilastredsu. b>)e u
partiellement recouverted 6 ® b o ul i s
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> COMMUNE DU GLAIZIL

Chateau de Lesdiguiéres (FRO5062MH001)
Période(s) de construction : (15° ?), 3° quart du 16° siécle.

1 Synthése historique & architecturale :

Le chateau de Lesdiguiéres est lié a son constructeur, Francois de Bonne, duc de Lesdiguiéres.

NéaSant-Bonnet en 1543 doéune famille de | a peti
guerre important pendant | es guerres de Reli
Navarr e, i combattituei godEmbusamenthelf 6arecha
| 6Embrunai s et |l e Brian-onnai s. 1 par ¥dua tu
Champsauré et r®ussit ~ sbébemparer dOEmbrun en 1
France etilrecutalaf i n de sa vie |l e titre de Conn®taltl
Son oncle acquiert dés 1461 des terres au hameau des Diguiéres. Une maison forte est attestée
déslafindul5*si " cle. Cdest cette bOtisse rucumietlagrandite

pour en faire un chateau démonstratif de sa puissance et de sa fortune.

Le dénombrement de 1600 nous décrit ce chateau, composé de « six tours, un temple, une

terrasse, de beaux fossés, un pont-levis, trois basses cours, deux pigeonniers, de vastes écuries,

un étang poissonneux, un verger, des fontaines, un jardin, un jeu de mail ». Sa gloire ne dura

pourtant que peu de temps. D s 1611, il perd
sa nouvelle demeure de Vizille. Il est vendu aux enchéres a la mort de Lesdiguiéres, en 1626. Le

chateau est ensuite pillé et saccagé par les troupes du duc de Savoie Victor-Amédée Il en 1692

qui, arrivant du col de Vars, essaient de rejoindre Grenoble. Le mausolée du Connétable est

profané. Sauv® de justesse, il est aujourdobéhui e X
ch©teau, qui néa cess® de se d®grader, est a
des travaux de consolidation des ruines.

1 Inventaire, identification & hypothéses de provenance des pierres constitutives :

> Les murs des ruines du chateau sont constitués de moellons bruts de calcaire a pate fine, gris-
sombre a la cassure, a patine gris-clair, parfois Iégérement argileux.

Tous ces moellons ont une origine locale, et proviennent essentiellement des larges éboulis et
blocs issus des terrains du jurassique supérieur, présents justes au-dessus du chateau en
pied de la Montagne de Faraud. Cette hypothese est confirmée par C. Laforest laquelle précise
en outre dans son mémoire (Du refuge du Renard au Palais du Connétable, Université de
Provence, 2003) que«Lor s des fouilles du mur de | dence
sol naturel, une couche de débris de taille de pierre a été retrouvée. La taille des moellons de
construction se faisait donc sur place au mom

Certains moellons enfin, sont tr s arrondis et d 6 a spmpkablémend
récupérés dans les alluvions proches du fleuve Drac.

> Le second type de pierre observable dans les ruines est celui constitutif des éléments taillés de
chainage, encadrements des portes, bai es edalcaireurésr
compact a pate fine (« marbrier ») & cassure noiratre, renfermant quelques fines veinules
brunatres et veines blanches de calcite, et a patinegris-b | eut ® pl us ou moila
surface apparente des blocs de ce matériau trés dur est en général finement bouchardée et
ciselée sur le pourtour.

1 pour r ai Rierrs desa Barraudsdciéée paaSancholle-Henraux (1928) et décrite comme
un«cal caire marbrier ° fond noir, d>peaxploitétselam sem
écrits sur la commune de La-Fare-en-Champsaur.
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Déapr s | es r eche(2008)ece caltare nOir a phtiaef rausse «peut provenir des
carrieres de la Fare, La Motte-en-Champsaur, Sainte-Luce (38) ou similaires ».

Malgré diverses indications documentaires, les contrdles de terrain réalisés sur les communes de

La Fare et de La Motte-en-Champsaur nbéont pas permis ~ ce
ni déi gpe ®cii fsi®ene nt la formation g®ol og Capaeraant:
Sainte-Luce, la carriére citée par C. Laforestestsituéed 6 apr s | a ¢ ant8Rleau seil (

des calcaires du Sinémurien.

> Concernant le Mausolée du Connétable actuellement exposé a Gap, Héricart de Thury (1823)
fait état du Marbre du Fareau, et le décrit comme un « beau marbre noir monumental, vrai noir
antigue & d 06 leau ngir foncé », exploité au « hameau de Lesdiguiéres ».

Déapr s C. L afrauselér i se(p@derite3en deuxlparties superposées, le tout étant
d 6 e n v imrde maut Sur 3 m de large en marbre noir du Champsaur et en albatre de Notre-
Dame-de-Mésage a cot ® de Vi zil |l e (denhtfiants Pien@%$ud: rpeerre

FR38279P001/carriére FR38279C001).

o

Vues dbébensemble (des ruines) de |
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Vue des moellons bruts de calcaires a pate fine, a cassure gris-sombre et patine gris-clair,
du Jurassique supérieur.
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Vues de mi s e desbloc$ taills de calcaire marbrier a cassure gris-sombre et a patine gris-bleuté
plus ou moi ns ndinesVeisuteRbrudadres etrveines blanches de calcite éparses.
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Vues du Mausolée du Connétable en « marbre noir du Champsaur » et en albatre
de Notre-Dame-de-Mésage (38).
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> COMMUNE DE LA GRAVE

Eglise Saint-Mathieu (FRO5063MH004)

Période(s) de construction : 2° quart du 19° siécle

1 Synthése historique & architecturale :

L6®gl i se patrMaitshsieaul ee sSaisnitt u®e au ciur du ha
de | a Meije. ElIle a ® ® construite de 1858

l yonnais originaire des | i eux tementalrM. Jouwsant. ¢ ser
compose dbébune nef-clett®sdededetuxoilsastr av®es vo3
pr ®c ®dant une abside couvert estdeklaches aux éayes ajourese
de baies de styl e ¢ ane Rechg onatogoaatet Surseuflanm &st, e @ortdil Gest
pr®c®d® dobébun porche qui rappelle la traditic
de | a cath®drale dOEmbrun.

1 Inventaire, identification & hypothéses de provenance des pierres constitutives :

>L6®di fice est essentiell ement ctoavestin (tuf ca®aird)ae
couleur beige-jaunatre, a nombreuses vacuolaires et larges empreintes de végétaux. On
retrouve cette pi er desélé&ations dt des ensadremeitsede baies de la nef et du
clocher, ainsi que sur la fleche du clocher et sur le porche (voQtes et arcatures).

Ce matériau a une origine locale et provient des affleurements de tuf calcaire du quaternaire (cf.
Carte géologique n°798) situés a environ trois kilométres au nordoue st de | 6®qg]l
Ci me de Rachas " | 6amont d(identifidrasm PierreSud d pierreC
FR05063P001/carriere FR05063C001).

> Les soubassements sont composés de grands blocs appareillés de calcaire dur gris-bleuté
plus ou moins bréchique et renfermant des galets, ou de calcaire crinoidique gris-verdatre.
Le dallage sous le porche est constitué de ces deux mémes types de pierres.

Le descriptif du projet de construction (document présent dans le dossier « monument » de la
DRAC) indique que les « ouvrages rustiques (marches, angles, soubassements) » viennent du
« gquartier des Plagnes, au-dessus des Terrasses ».

Ces informations coupléesal 6 examen de | a c 8, indiquent@oelcesgalcgirese
appartiennent a la base du « Lias calcaire » (Hettangien-Sinémurien) lequel affleure effectivement
au lieu-dit « Les Plagnes», n o n | glisenau hatin@u du Chazelet (identifiants PierreSud :
pierre FR0O5063P002/carriéere FR05063C002).

> Les éléments taillés du portail ainsi que ceux des colonnes (chapiteaux, bases, tambours) du
porche sont composés uniquement du calcaire marbrier gris-bleuté entrecoupé de larges
veines blanches de calcite et veinules brunétres.

Toujours ddapr s | e descriptif duespilesijngrdeurd les
bases, | 6 e n c atdilreeles €alohnesddu poplee extérieur en « pierre de taille fine des
carrieres de la commune de Monétier de Briangon ».

Selon toutes vr aidu®ontordBaiancomrsais expldité au hangau du Chazelet a
Monétier-les-Bains (identifiants PierreSud : pierre FR05079P002 / carriere FR05079C002 ; plus
doéi nformations dansgllias & idceh el 6closnscoenm pntai-tesBains)oRu |

>latoi ture de dodvedtg ldd aguest en aci er , N | 6exc
présentent des reliquats de plaques de schiste ardoisier noiratre a patine ocreuse.

Déapr s | a aretgéologuech® 798 La Grave, de nombreuses petites exploitations
abandonnées depuis longtemps étaient implantées dans le « Lias schisteux » (Domérien surtout)
pres de Besse-en-Oisans, Cuculet (2 ardoisiéres), Clavans, Mizoén (8 ardoisieres) coté isérois,
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mais aussi a La Grave et a Ventelon. Ce dernier hameau est trés proche de celui des Terrasses
0% est situ®e | 6®gl i se. Une origine | ocale e

Le descriptif du projet parle quant a lui des « ardoises des carriéres hautes du Dauphin », non
identifiées ni localisées précisément (quelques informations complémentaires dans la fiche
concernant JIMart@ Villasded ASraimet) .

{

Vues doéensemble de | 6®di fi ce.
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Vues du travertin (tuf calcaire) de couleur beige-jaunétre, a nombreuses vacuoles
et larges empreintes de végétaux.
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Vues du calcaire marbrier gris-bleuté, plus ou moins bréchique, mélangé avec un calcaire crinoidique
gris-ver d©t r e, nriotammeent enfseubassement.

digine,®r douverture desacondrefdrts i er d o o
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Vues des éléments du portail et des colonnes du porche en « Portor Brian¢onnais » et dallage
en calcaires bréchique ou crinoidique.
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Vues de | a zone dobeuwftalkcare) teicauleur beige-jaunddre;, & mombreniseq vacuoles
et larges empreintes de végétaux.
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> COMMUNE DE GUILLESTRE

Eglise Notre-Dame-de-l 6 Aqui |l on (FR05065MHO(
Période(s) de construction : 16°, (18°) siecles

1 Synthése historique & architecturale :

Al 6origine ®glise doéun pri euAn®é de iteBedve-tRs$-Avignong
| 6®di fice actuel fut presqgue 16 sigcle (prix€aindate de 1605)c

et consacr® en 1532. 1 se ccopoeetdbdude nNne
profil prismatique entrant par pénétration dans les colonnes engagées, comme a Monétier. Le
chiur est [ ui aussi couver't ddogi ves, avec

trouve une fenétre a remplage. Des chapelles latérales ont été ouvertes au nord (15°-19° siecles).
Le clocher hor s 1 mbvnais. Sa base de elantcarrp est remane. Sa fleche
octogonale est flanquée des quatre traditionnels pyramidions. Au centre de la fagade ouest se
trouvelepor t ai | prot®g® par ¢ un r ®al € couvert

reposent sur des lions stylophores romans. La porte posséde trois voussures plein-cintre garnies
de tores retombant sur des pseudo-c hapi t eaux or n®s dles Sairit-dacgses. td
linteau est flamboyant. Sans doute antérieur & 1531, ce portail peut étre attribué a Jean Rostollan.

1 Inventaire, identification & hypothéses de provenance des pierres constitutives :

>les murs de | 6®di fice sandnrreardiuda t's, | naxsgamtn
altérées laissant apparaitre des moellons plus ou moins roulés (« galets ») « tout-venant » de
matériaux lapidaires divers extraits des moraines glaciaires (Wirm) et des alluvions
torrentielles (Wirm a post-Wirm) avoisinantes.

> Les éléments de structure taillés apparents en extérieur (contreforts, chainages, encadrements
de portes et de baies, dallages, arcatures des voltes et colonnes du réal) et de décors
(colonnettes, voussures, linteau et sculpture du portailduréal) sont constitu®s
calcaires a pate fine, bréchoides a noduleux, a fond rougeétre a violacé et éléments plus
clairs rose-orangés.

On retrouve ces mémes pierres - |l 6int ®®dae dri cde sbus f or me
d d@rcatures, de dalles et de mar c hes. Léoaut el au centre du
également fagonnés dans ce matériau lapidaire.

Affleurant et encore exploités sur la commune-méme de Guillestre, ces calcaires sont connus
sous le nom de Marbre de Guillestre s.s. (identifiants PierreSud: pierre
FRO5065P001/carrieres FR0O5065C001 et C002). lls appartiennent a la formation géologique des
« Calcaires noduleux rouges (« Marbres de Guillestre ») et calcaires blancs massifs » de
| Cxfordien moyen a Berriasien.

Léexamen des Idsihtdrmatibne ecompiémentaires suivantes :

- CC93/CC94/FF34 : pavement de la nef fait en 1719 en marbre de Guillestreet c el ui
en 1727 - 2 O 1065 : Dallage de I'église refait en 1862, celui du porche en 1863.

>Léensemble des vo¥%utes ainsi gue |l a fl che d
constituées de moellons taillés de petit appareil de cargneule jaunatre plus ou moins
vacuolaire et bréchique, dénommée localement « tuf ». Cette roche particuliere datant du Trias
affleure en de trés nombreux endroits du département principalement dans sa partie est.

L6hypot h se dl&plupvrasenblabkderesd q u 6 i Tuf de Catg affleurahted une
trentaine de kilométres au sud-ouest de Guillestre sur la commune de Crots, et autrefois
largement exploitée et diffusée (identifiant PierreSud : pierre FRO5045P001 ; pl us d6i nf
dans |l a fiche con-taeremmaGras). | 6 ®gl i se Saint
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> On note enfin la présence decinga ut el s décor mdrdl enrfMarbre de Carrare (identifiant
PierreSud : pierre ITOO000P001).

Vues doéensemble de | 6®di fice.

Vues des murs en moellons roulés « tout-venant ».
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http://www.alpes-guide.com/sources/patrimoine/fiche2.asp?psite=82
http://www.alpes-guide.com/sources/patrimoine/fiche2.asp?psite=82
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