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marquage
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1996   création de la CRDOA

 ses missions
 organiser et suivre le récolement
 conserver et gérer les dépôts
 communiquer les constats de disparition

 les collections
 Mobilier national
 Fonds national / régionaux d’art contemporain
 dépôts archéologiques
 Manufactures nationales (Sèvres, les Gobelins, Beauvais, la 

Savonnerie)
 Centre national d’art contemporain  Georges Pompidou
 1200 « musées de France »
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2000   la commission marquage

 Centre de recherche sur la 
conservation des collections

 Centre de recherche et de 
restauration des musées de France

 Commission de récolement des 
dépôts d'œuvres d'art

 Laboratoire national de métrologie 
et d'essais

 Mission de la recherche et de la 
technologie du ministère de la 
Culture

 Office Central de lutte contre le trafic 
des Biens Culturels

 Bibliothèque nationale de France
 Centre des Monuments nationaux
 Direction des archives de France
 Direction de l’architecture et du 

patrimoine
 Direction des musées de France
 Fonds national d'art contemporain
 Mobilier national
 Musée du Louvre
 Musée du quai Branly
 Musée national d’art moderne - 

Centre de création industrielle
 Musée national de Céramique
 Muséum national d’histoire naturelle
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les missions de la commission marquage

 définir les fonctions d’un marquage
 certifier des produits d’identification
 rédiger un guide pratique
 veille technologique
 former
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les fonctions d’un marquage

 Identifier
 marquage traditionnel des numéros d’inventaire

• encres, crayons, feutres, peintures

 Gérer 
 traitement automatique de l'information

• code à barres et puces radiofréquences

 Lutter contre le vol
 pigments spéciaux
 imagerie scientifique
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certifier des produits d’identification
 2001

 étude bibliographique
 rédaction du cahier des charges

 2002
 1ère validation du cahier des charges 
 fabrication des éprouvettes toile, bois, 

pierre, métal
 2003

 application du programme d’essais aux 
éprouvettes

 2004
 fabrication des éprouvettes verre, terre 

cuite, plastique, étiquettes
 2005

 application du programme d’essais aux 
éprouvettes

 programme national de recherche 
marquages de sûreté

 2006
 programme national de recherche 

marquages de sûreté

 2007
 programme national de recherche 

marquages de sûreté
 appel d’offre certification

 2008
 guide pratique de marquage
 modification du cahier des charges
 validation par les utilisateurs

 2009
 choix des produits avec les 

distributeurs
 fabrication des éprouvettes
 application du programme d’essais

 2010
 conseils, formations
 veille nouvelles technologies

 2011
 certification
 guide de choix des produits certifiés
 formations
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le cahier des charges

 documentation
 références 

commerciales
 FDS

 lisibilité
 applicabilité

 pouvoir couvrant
 temps de séchage

 corrosivité
 test d’Oddy 
 DRX

 vieillissement 
accéléré
 climat
 UV

 réversibilité
 solubilité après 

vieillissement

validé par 95 musées de France
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une certification volontaire
 8 distributeurs

 Assoun distribution 
 Uni-Ball Posca

 Bic
 Edding France SAS
 LA-CO Industries Europe 

SAS
 Intrama

 Kremer Pigmente GMBH & 
CO.KG

 Oz international
 Sakura

 Staedtler France
 Texa SAS Digitrace
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le plan d’expérience

Supports originaux

Produits Encres
 avec ou sans Vernis

ENV0 ENV1 ENV2 ERV0 ERV1 ERV2 Noire Rouge Noire Rouge Bonne Mauvaise

TOILE (préparée LIN) 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005

BOIS (chêne) 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005

PIERRE (marbre blanc) 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005

METAL (laiton poli) 2004 2004 2004 2004 2005 2005

 VERRE 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

TERRE CUITE non glacurée 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

PLASTIQUE (PMMA) 2005 2005 2005 2005 2005 2005

 Supports

Feutres (Stylos 
Marqueurs) Etiquettes

Supports 
apposés

Peintures
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lisibilité
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applicabilité 
pouvoir couvrant, séchage<5’
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compatibilité avec les métaux

 test d’Oddy 
 L. Robinet, D. Thickett : A new 

methodology for accelerated corrosion 
testing, Studies in conservation, vol.48-
4, 2003, 263-268

 produits de corrosion
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résistance aux UV et au climat
 vieillissement

 NF EN ISO 4892-2, 2006 
Plastiques - méthodes 
d'exposition à des sources 
lumineuses de laboratoire - 
Partie 2 : lampes à arc au 
xénon

 42 cycles de 24h
 20h à 65%HR et 40°C

 60 W/m² / 300-400 nm
 4 h à 50%HR et 25°C

 obscurité
 delta E

 NF ISO 7724-3, 1988 
Peintures et vernis - 
Colorimétrie - Partie 3 : calcul 
des différences de couleur
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réversibilité après vieillissement
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les rapports d’essais
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les rapports d’essais
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les rapports d’essais
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les certificats
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83 produits certifiés
 48 encres
 29 peintures
 6 crayons

 couleurs
 blanc
 jaune
 noir
 rouge

 base
 eau
 éthanol 
 aromatique

 pointes
 ogive / conique
 biseau
 carrée
 ronde
 calligraphique 
 baguage métallique

 épaisseur
 de 0,05 mm à 16 mm
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83 produits certifiés
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pour le bois
 47 encres

 23 en base eau
 Edding Aerospace Marker noir (0,75 mm)
 Kremer noir, blanc et rouge
 Sakura Pigma micron (0,2 à 3 mm)
 Staedtler Pigment liner (0,05 à 0,8 mm)

 18 noires en base éthanol
 Bic Marking Pocket (1,1 mm) et Permanent Marker (1,7 à 5,3 mm)
 Edding Permanent Marker (0,75 à 16 mm)
 Staedtler Lumocolor Permanent (0,4 à 2,5 mm)

 6 en base aromatique
 Edding Paint Marker noir et blanc (0,8 à 4 mm)

 17 peintures
 14 en base eau

 Uni Posca (1 à 15 mm)
 Uni Prockey noir, blanc et rouge (1,8 à 5,7 mm)

 3 blanches en base aromatiques
 Uni Paint (0,8 à 8,5 mm)

 2 crayons noir et rouge
 Staedtler Lumocolor permanent Glasochrom
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 28 encres
 18 noires en base éthanol

 Bic Marking Pocket (1,1 mm) et Permanent Marker (1,7 à 5,3 mm)
 Edding Permanent Marker (0,75 à 16 mm)
 Staedtler Lumocolor Permanent (0,4 à 2,5 mm)

 6 en base aromatique
 Edding Paint Marker noir et blanc (0,8 à 4 mm)

 4 en base eau
 Edding Aerospace Marker noir (0,75 mm)
 Kremer noir, blanc et rouge

 17 peintures
 14 en base eau, blanches, noires et rouges

 Uni Posca ( 1 à 15 mm)
 Uni Prockey (1,8 à 5,7 mm)

 3 en base aromatique
 Uni Paint (0,8 à 8,5 mm) 

 2 crayons noir et rouge
 Staedtler Lumocolor permanent Glasochrom

pour le marbre
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pour le métal
 28 encres

 18 noires en base éthanol
 Bic Marking Pocket (1,1 mm) et Permanent Marker (1,7 à 5,3 mm)
 Edding Permanent Marker (0,75 à 16 mm)
 Staedtler Lumocolor Permanent (0,4 à 2,5 mm)

 6 en base aromatique
 Edding Paint Marker noir et blanc (0,8 à 4 mm)

 4 en base eau
 Edding Aerospace Marker noir (0,75 mm)

 17 peintures
 14 en base eau, blanches, noires et rouges

 Uni Posca ( 1 à 15 mm)
 Uni Prockey (1,8 à 5,7 mm)

 3 en base aromatique
 Uni Paint (0,8 à 8,5 mm) 

 2 crayons noir et rouge
 Staedtler Lumocolor permanent Glasochrom
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pour le papier
 40 encres

 20 noires en base eau
 Edding Aerospace Marker noir (0,75 mm)
 Sakura Pigma micron (0,2 à 3 mm)
 Staedtler Pigment liner (0,05 à 0,8 mm)

 14 noires en base éthanol
 Bic Marking Pocket (1,1 mm) et Permanent Marker (1,7 à 5,3 mm)
 Edding Permanent Marker (0,75 à 16 mm)

 6 en base aromatique
 Edding Paint Marker noirs et blancs (0,8 à 4 mm)

 14 peintures
 14 en base eau noires, blanches et rouges

 Uni Posca (1 à 15 mm)
 Uni Prockey (1,8 à 5,7 mm)

 2 crayons, noir et rouge
 Staedtler Lumocolor permanent Glasochrom
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pour les plastiques

 25 encres
 18 noires en base éthanol

 Bic Marking Pocket (1,1 mm) et Permanent Marker (1,7 à 5,3 mm)
 Edding Permanent Marker (0,75 à 16 mm)
 Staedtler Lumocolor Permanent (0,4 à 2,5 mm)

 6 en base aromatique
 Edding Paint Marker noirs et blancs (0,8 à 4 mm)

 1 en base eau
 Edding Aerospace Marker noir (0,75 mm)

 2 crayons, noir et rouge
 Staedtler Lumocolor permanent Glasochrom



24-25 novembre 2011 journées d'étude récolement décennal26

pour la terre cuite
 28 encres

 18 noires en base éthanol
 Bic Marking Pocket (1,1 mm) et Permanent Marker (1,7 à 5,3 mm)
 Edding Permanent Marker (0,75 à 16 mm)
 Staedtler Lumocolor Permanent (0,4 à 2,5 mm)

 6 base aromatique
 Edding Paint Marker noirs et blancs (0,8 à 4 mm)

 4 en base eau
 Edding Aerospace Marker noir (0,75 mm)
 Kremer noir, blanc et rouge

 7 peintures
 4 en base eau

 Prockey (1,8 à 5,7 mm) noires et rouges
 3 en base aromatique

 Uni Paint (0,8 à 8,5 mm)
 2 crayons, noir et rouge

 Staedtler Lumocolor permanent Glasochrom
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pour la toile
 48 encres

 23 base eau
 Edding Aerospace Marker noir (0,75 mm)
 Kremer noir, blanc et rouge
 Sakura Pigma micron (0,2 à 3 mm)
 Staedtler Pigment liner (0,05 à 0,8 mm)

 19 noires base éthanol
 Bic Marking Pocket (1,1 mm) et Permanent Marker (1,7 à 5,3 mm)
 Digitrace encre noire
 Edding Permanent Marker (0,75 à 16 mm)
 Staedtler Lumocolor Permanent (0,4 à 2,5 mm)

 6 base aromatique
 Edding Paint Marker noirs et blancs (0,8 à 4 mm)

 29 peintures
 14 en base eau, noires, blanches et rouges

 Uni Posca ( 1 à 15 mm)
 Uni Prockey (1,8 à 5,7 mm)

 12 en base éthanol jaune, noire et rouge (0,8 à 4 mm)
 Intrama SL100
 Intrama markal pro line fine 
 Intrama Pro line micro blanche

 3 en base aromatique
 Uni Paint (0,8 à 8,5 mm)

 6 crayons 
 Intrama Tradesmarker blanc, jaune, noir et rouge
 Staedtler Lumocolor permanent Glasochrom noir et rouge



24-25 novembre 2011 journées d'étude récolement décennal28

conclusions

 83 références certifiées
 guide de choix des produits certifiés
 veille technologique

 RFID
 nouvelles technologies

 240 personnes formées
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Certains produits n’ont pas été certifiés

car ils ne répondaient pas aux exigences du cahier 
des charges,

mais ils pourraient être utilisés pour des qualités 
que ne possèdent pas les produits certifiés.

Vous retrouverez ces produits dans l’article sous 
l’appellation « produits tout-terrains ».
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les distributeurs n’ont pas revendiqué 
tous les supports

 mais tous les produits ont été testés sur 
tous les supports

 les distributeurs peuvent communiquer les 
rapports d’essais non publiés

 Bic et Intrama veulent faire certifier de 
nouveaux produits
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